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INTRODUCAO

Os laboratorios de ensino, em especial
os Departamentos de Quimica Analitica, tém
sido um dos responsaveis por gerar volumes de
residuos quimicos, muitas vezes desconhecidos
e sem o armazenamento apropriado. Os
residuos recuperados podem ser reutilizados no
mesmo processo em que foram gerados, ou se
transformar em matéria prima para outros
processos. Este trabalho tem como objetivo
tratar e reaproveitar a prata oriunda de
experimentos argentimétricos, o método de
Mohr, do laboratério de ensino de quimica
analitica do IFRN, Campus Nova Cruz!Y.

METODOLOGIA

O tratamento, recuperacdo da prata
metdlica e reaproveitamento para nitrato de
prata s3o apresentados no fluxograma 21,

Residuo Método de Mohr contendo Ag.

:

‘ Isolamento dos residuos por filtracio

Lavagem com HCl 10 %,{24 hs) Sobrenadante

‘ Precipitado Ag(l ;) + Impurezas

NaOH 3M , 100 2C, (1 hora) l
‘ Precipitado AgCl 5 |
l NaOH 1M, 70 2C + Dextrose sob agitacdo/1h

Ag0

l Agua destilada + Secagem 3 50° Cem

| Ag chapa, apds em estufa por 24horas.

HMO: &M sob aquecimento

AsNOy I
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Caracterizagdo de AgNO3

A caracterizagdao foi realizada por
titulacdo argentimétrica, em que 0,1 M AgNOs
foi submetida a padronizagao com NaCl 0,1 M
na presencga de K,CrO4 5% como indicador.

RESULTADOS E DISCUSSOES
A tabela 1 mostra o rendimento do
processo de recuperacdo da prata.

Tabela 1 - Rendimento da recuperacdo de prata residual
do método de Mohr.

Amostra AL it AE emensds | Rendimento
A 11766¢ 115232 ¢ 5792 %
B 07334g | 07238¢ 98,65 %

A andlise quantitativa mostra resultados
satisfatorios conforme a Tabela 2, com teor de
AgNOs3 de 95% na titulagdo.

Tabela 2 - Volumes gastos na titulacdo com a solucdo de

AgNO3 0,1M
Vaolume gasto de AgNOs na titulagdo de NaCl
Yolume tearico 10,0 mL
Volume experimental AgNOz PLA. 10,1 mL

Volume experimental AgNOzreciclado | 10, 5mL

CONCLUSAO

Diante dos resultados, as amostras de
AgNOs tratadas, poderdo ser reutilizadas nas
aulas de Quimica Analitica Quantitativa.
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