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RESUMO

Muitos problemas relacionados ao desempenho das edificagdes sdo comumente identificados nos edificios publicos,
que em sua maioria, se encontram em constantes reparos. A manutenc¢ao é um conjunto de a¢6es que tem como objetivo
manter as condi¢des minimas de desempenho de uma edifica¢do para que sua utilizagéo atenda ao fim para o qual foi
destinada, mas a frequente e precoce demanda dessa manutencdo pode sugerir outros fatores responsaveis pelos
problemas encontrados, como escolha inadequada de materiais ou erro de concepcdo. Nesse cendrio, 0 presente
trabalho realiza um estudo de caso na Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, a fim de identificar esses
fatores responsaveis a partir de uma inspec¢éo e coleta de dados e entrevista com os responsaveis pelo projeto, execugdo
e manutencéo da edificagdo. Foram identificados varios motivadores para a demanda frequente por manutencéo, como
a falta de um sistema de gestéo para este fim, alteragdes de uso, projeto sem consultoria dos autores originais e a lei de
licitacBes que impBe 0 menor pre¢o aos componentes construtivos.

Palavras-chave: desempenho de edifica¢fes, manutengdo das edificacfes, patologias das edificaces.
ABSTRACT

Many problems related to building performance are commonly identified in public buildings, most of which are under
constant repair. Maintenance is a set of actions that aim to maintain the minimum performance conditions to comply
with the construction purpose; but a frequent and early demand for maintenance may suggest other factors responsible
for the problems, such as improper choice materials or design error. In this scenario, the present work conducts a case
study at the Escola de Minas of the Universidade Federal de Ouro Preto, in order to identify these responsible factors
from an inspection,data collection and interview with those responsible for the project, execution and maintenance of
the building. Several reasons for the frequent demand for maintenance were identified, such as the lack of a management
system for this purpose, changes of use and design without consulting the original authors and the bidding law that
imposes the lowest price on the building components.

Keywords: performance of buildings, maintenance of buildings, pathologies of buildings.
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1. INTRODUCAO

Sabe-se que a principal funcdo de uma edificacdo € servir de abrigo, protegendo usudrios e recursos. A arquitetura,
responsavel pelo projeto das edificacBes, vai além da etapa da concepcao de representacdo grafica para atender beleza e
funcionalidade. Assim sendo, sé é verdadeiramente belo e funcional aquilo que também é durdvel e seguro. Segundo
Neves (2011), um projeto arquitetbnico é um plano técnico temporario de empreendimento que tem como objeto a
construcdo, envolvendo diferentes atividades no decorrer de sua vida Util. Cabe aos responsaveis técnicos zelarem por
todas as fases do empreendimento, ou seja, concepcao, execucdo, utilizacdo e manutencéo.

Considera-se um projeto bem-sucedido quando em sua concepcdo e execucdo prevé-se bom desempenho, seguranca e
conforto. Escolhas criteriosas viaveis e adequadas de materiais, de execucao, de detalhamentos e de solucdes construtivas
corretas, aliadas a manutencédo preventiva e corretiva das edificagdes ao longo dos tempos tornam-se de suma importancia
para manter a vida Util destas edificacdes. De acordo com Villanueva (2015) considera-se hoje que a manutencdo é cada
vez mais um elemento decisivo na gestdo dos edificios e um peso importante em termos das despesas globais ao longo da
vida Gtil dos mesmos, suas instalacdes e equipamentos, sendo a Unica ferramenta para aumentar seu tempo de vida,
impedindo o envelhecimento precoce das edificacdes.

A NBR 14037 (ABNT, 2011) cita como uma das principais causas do descaso com as edificagdes a falta de manutencéo
em si, uma vez que muitos usuarios entendem como objetivo final o processo construtivo inicial e se esquecem das
manuteng¢des ao longo da vida Util da edificagdo. Esta inversdo de valores, derivada da I6gica da mercadoria, coloca o
real motivo pelo qual a edificagdo foi construida em detrimento, pois coloca a satisfagdo das necessidades dos usuarios
em segundo plano. Com o passar do tempo, 0s inconvenientes resultantes da inexisténcia de atividades de manutengdo
preventivas e corretivas se tornam mais frequentes, e ameagam o sentimento de seguranca e satisfacdo dos usuérios,
causando perceptiveis manifestagfes patoldgicas (CASTRO, 2007).

Patologias das construgdes é o campo de estudo das origens, formas de manifestacdes, consequéncias e mecanismos de
ocorréncia das falhas e dos sistemas de degradacéo das estruturas (SOUZA e RIPPER, 1998). Conforme Dardengo (2010),
sdo diversas as causas dos processos de deterioracdo dos elementos construtivos. Elenca-se como origens das
manifestacBes: as ocorréncias acidentais, as congénitas (derivadas de projetos errdneos), executivas (da ma construcéo),
do emprego de materiais inadequados e/ou fora das especificacdes técnicas, que na maioria das vezes séo escolhidos sob
o0 argumento de razBes de ordem econdmica e a falta de manutencao.

Guimaraes (2018) destaca que a conservacao de edificagdes publicas, no que tange a despesa monetaria de desembolso,
¢ baseada em trés indicadores, a despesa de manutencao anual, o desempenho da edificacdo e a eficiéncia da manutencéo.
Tal conjunto de indicadores poderia fundamentar a tomada de decisdo na area de logistica governamental ou,
precisamente, administracdo de edificios publicos, assim como melhorar o planejamento e orcamento na Administracao
Publica.

Neste contexto, o presente trabalho investiga o estado de conservagdo do atual edificio da Escola de Minas (EM),
institui¢do publica da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), fundada em 1876 por Henri Gorceix e idealizada por
Dom Pedro Il. O prédio mais recente dessa instituicdo foi inaugurado em 1995 (LEMOS, 2013). Esta edificacdo foi
projetada por quatro arquitetos, ex-alunos do curso de mestrado em Construcdes Metalicas da EM/UFOP (LEMOS, 2013):
Eliana Magalhédes Brandéo de Oliveira, Fernando Murilo Gontijo Ramos, Marcus Vinicius Rios Meyer e Marco Aurélio
Ferreira da Silva. O projeto foi feito a pedido do idealizador, o Prof. Antdnio Maria Claret de Gouveia, e foi
supervisionado por outros arquitetos e engenheiros da UFMG (UFOP, 1993).

Os sistemas do edificio da EM, como qualquer outro, possuem uma vida Util estimada. Porém, muitas vezes,
principalmente nas instituigdes publicas, antes do término deste prazo, as edificagdes ja apresentam manifestaces
patolégicas, enfrentando desafios didrios para manter um bom estado de conservagdo. A importancia cultural da
instituigdo UFOP e escassez das referéncias bibliograficas sobre a EM fundada em 1995 motivou a realizacdo desse
trabalho.

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo fazer o diagnéstico do estado de conservacao do edificio principal da
EM ,Campus Morro do Cruzeiro, da UFOP. De posse dos levantamentos e classificaces das patologias existentes, sera
possivel para as partes interessadas entender as causas, principalmente aquelas ligadas a fase de projeto, fazer consultas
e definir com maior facilidade as prioridades de reparos.
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2. METODOLOGIA

Como ferramenta inicial de investigagdo, foram levantados os dados da instituicdo por meio de plantas, fotos etc. Esses
registros foram coletados na Prefeitura do Campus, no departamento do Instituto do Patriménio Histérico e Artistico
Nacional (IPHAN), no centro de Ouro Preto e no acervo da biblioteca da Escola de Farméacia/UFOP.

Na sequéncia, foi realizada uma vistoria in loco das manifestacfes patoldgicas existentes. As inspe¢des foram realizadas
entre os meses de maio a dezembro de 2017, com maior concentragéo no periodo de junho a agosto. Realizou-se, também,
o diagndstico das manifestacfes patoldgicas existentes no edificio da EM, levando em conta o tipo de construgéo,
observagdes climéticas e pesquisas anteriores.

Por fim, foram realizadas entrevistas com profissionais que estiveram e/ou ainda estdo envolvidas no projeto, construgéo,
expansdes e manutencdo do edificio. Diante dos poucos dados bibliograficos encontrados sobre o projeto da EM apds
1993, ano da criacdo do projeto, as entrevistas dessas partes interessadas trouxeram informagdes relevantes para o
entendimento da gestdo de manutencdes feitas no prédio assim como contexto historico da instituicdo. Foram
entrevistados 12 profissionais que contribuiram de algum modo para a obtencéo de maiores informacdes.

3. RESULTADOS E DISCUSSOES

3.1 Estado de conservagdo do prédio da Escola de Minas

A EM da UFOP é distribuida em 18 blocos, entre dois patios internos. Os 18 blocos foram projetados e executados em
diferentes anos e fases, o que ocorre frequentemente em obras publicas. O edificio é caracterizado pela presenca de
estrutura metélica em ago, com fechamento de alvenaria de tijolo aparente e vidros. Assim, observa-se que uma vasta
gama de diferentes materiais se faz presente na composi¢do da EM, como concreto armado, alvenaria, madeira e vidro,
ligados diretamente a estrutura de ago.

A FIGURA 1 retrata a fachada da EM em diferentes épocas, separadas por 21 anos. Nota-se que a condigdo atual do
prédio é bem diferente, como por exemplo, o forro em condicdo precéria, apresentando desplacamento, o que por
consequéncia levou a interdicdo da entrada principal por questdes de seguranga dos usuarios da EM.

Figura 1 - Fachada Principal do Prédio da EM, respectivamente, em 1998 e em 2019

Fonte: Ribas, 2006 (esquerda) e Autores (direita).

Devido as diversas complexidades de projeto e aos diferentes materiais usados na construcao do edificio da Escola de
Minas, embora a as equipes de conservacdo sempre busquem diferentes alternativas para sanar os problemas construtivos,
verificou-se problemas ao longo do tempo de utilizacdo. Assim, a fim de entender a intensidade e gravidade das
manifestacGes patoldgicas da EM, foram realizados uma inspecéo e o0 mapeamento destas patologias. Os fendmenos mais
comumente encontrados sdo: desgaste de pintura, trincas, infiltracBes na cobertura e no revestimento, descascamentos de
revestimentos, problemas nos fechamentos internos, manchas de infiltracdo, aparecimento de fungos e organismos
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bioldgicos, corrosdo metalica, deformagbes das estruturas, umidade ascendente, erosdo e descascamento dos tijolos,
desgaste das peliculas de vidro, dentre outros. Observa-se que apds 21 anos de ocupagdo, as patologias ndo chegam a
comprometer estruturalmente a edificacéo, mas prejudicam seu desempenho e causam certo desconforto visual.

Observa-se pela FIGURA 2 algumas das manifestages patoldgicas observadas nas fachadas sul e norte da EM. No bloco
intitulado 16, lado A, percebe-se desplacamento de revestimento. Parreira e Ramos, (2017) refor¢cam a importancia da
escolha correta de materiais ceramicos de revestimento de acordo com sua classe e processo de fabricagdo, assim como
no uso de argamassa apropriada, ajustada ao tipo de area de exposicdo, e juntas de dilatagdo. No bloco 11 percebe-se 0
vidro quebrado que acarretard problemas de vedacéo e desconforto térmico, além de perceptivel desgaste da pelicula do
vidro. No Bloco 7, lado C, percebe-se bolores, eflorescéncia e trincas na superficie. Sobre o aparecimento de trincas,
processo construtivo de manutengdo dificil, segundo Macedo (2018) o aparecimento de fissuras e trincas em fachadas é
resultado de diversos fatores, sendo os principais relacionados a ma execucédo ou auséncia do projeto de fachadas, causado
pela movimentacdo do revestimento externo devido a variagdes climéticas. Para bloco 7, lado E, sdo observados bolores
em varios pontos da fachada e vestigios de infiltracdo, visiveis pelo escurecimento do revestimento. Na imagem que
representa o bloco 2, observa-se uma série de patologias no mesmo local, umidade ascendente, presenca de vegetacéo,
desgaste de pintura e corrosdo galvanica. No bloco 6 percebe-se a corrosdo galvanica mais uma vez, agora na estrutura
metalica do prédio e finalmente o bloco 9 apresentando umidade ascendente, bolores e pontos de corrosdo.

Parte dos problemas observados podem ser atribuidos a inadequacéo ou falta de manutencédo e/ou limpeza, como acimulo
de sujidade com fezes de pombos, fim da vida Util das peliculas de vidros e ambientes propicios a proliferacdo de bolores
e lodos. De forma geral, varias manifestacGes sdo atribuidas exposicdo as intempéries, principalmente & umidade,
caracteristica marcante da cidade de Ouro Preto. Diversas falhas também sdo possivelmente provenientes de erros de
projeto e execucéo.

Figura 2 —Patologias observadas na Fachada Sul do Prédio da Escola de Minas, em 2017.

(]

Bloco 16 lado A Bloco 11 Bloco 7 Lado C Bloco 7 Lado E

e

Bloco 2 Lado A Bloco 6 Bloco 9 Bloco 9

Fonte: Autores
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3.2 Da concepcéo do projeto a execucdo do ponto de vista das entrevistas com os envolvidos

A EM ja se estabeleceu em um prédio historico, antigo Palacio dos Governadores na Praca Tiradentes de Ouro Preto, que
hoje abriga um museu. Este antigo edificio ndo possibilitava expansbes e apresentava dificil acesso para entrega de
produtos e equipamentos, principalmente os de grande porte. Devido a um cenario politico favoravel da época, houve a
possibilidade da concepcédo de um novo projeto e construgdo da nova EM no atual campus da UFOP, estudo de caso deste
trabalho. De acordo com os engenheiros civis Antdnio Maria Claret de Gouveia, diretor e professor do curso de mestrado
em estruturas metalicas daquela época, e José Augusto Nunes Nogueira, responsavel pela PRECAM, intensos debates
ocorreram no periodo da definicdo do projeto em relacdo ao local de implantacdo, as escolhas dos materiais construtivos
e a simplificacdo do projeto inicial.

Em entrevistas realizada com profissionais envolvidos neste projeto, como por exemplo o projetista e atual professor
arquiteto urbanista da UFMG, Fernando Murilo Gontijo Ramos, relatou-se que desde o inicio, ele e sua equipe se
preocuparam com o fator durabilidade em todas as etapas do projeto. Ele afirma ainda, que os projetistas se preocuparam
“em evitar o menor grau de indigéncia possivel que levasse acontecer patologias na edificagdo, principalmente, por ser
um prédio publico com poucos recursos financeiros sem possibilidades de manutengdes constantes”. Entretanto, tanto
Fernando Ramos quanto Antonio Claret afirmaram que apds a aprovacéo do projeto e liberagdo dos recursos financeiros,
0s quatro arquitetos projetistas ndo participaram da etapa de execucéo do projeto elaborado.

O professor Fernando Ramos também afirmou que os maiores desafios enfrentados na concepgdo do projeto foram
trabalhar o bloqueio de ruidos de chuva nos sheds da cobertura da biblioteca e a solucéo técnica dos problemas de ligacoes
entre materiais diferentes, como a estrutura metalica e as alvenarias. José Augusto Nogueira apontou como preocupagao
possiveis patologias, que atualmente podem ser verificadas, como demonstrado na FIGURA 2, provenientes de escolhas
de materiais inadequados e dessemelhantes.

Uma das principais patologias decorrentes do projeto foi relacionada ao sistema de cobertura do prédio. De acordo com
o engenheiro civil da PRECAM, Neymar Camdes de Moura, ao buscar esconder as telhas de folha de aluminio atras dos
perfis metalicos das vigas, a inclinagdo minima aplicada e adotada em projeto, entdo sugerida por norma, néo foi suficiente
para evitar futuros danos de infiltracdo, ndo sendo eficaz para garantir o aspecto estético e esconder as telhas e também
promover o perfeito escoamento de dgua das chuvas. Essa situacdo origina até hoje infiltracGes e efeitos inconvenientes
da acdo do vento. Tal problema foi resolvido em dois blocos, onde os sistemas de cobertura sofreram intervencées,
afirmou José Augusto Nogueira.

Sobre a estrutura metalica do prédio, Nogueira afirmou que entre o periodo de licitacdo e o inicio da obra houve uma
mudanca no plano econémico e de moeda no Brasil, durante o governo do presidente Itamar Franco. Esse fato fez com
que as empresas licitadas pela UFOP aumentassem em 11% os valores dos produtos e de seus servicos. Devido ao teto
do financiamento disponivel, foi necessario “reduzir a espessura do ago e trabalhar dentro do minimo possivel”.

Notou-se nas inspecoes in loco, também é reforcado por Moura em entrevista, que a estrutura metalica da EM é esbelta e
esta dentro dos limites de seguranca, porém se movimenta muito e os deslocamentos possibilitam maiores incidéncias de
trincas. Para o engenheiro, uma das consequéncias da esbeltez das chapas de agco sdo as deformacgdes de pequena
intensidade nas abas, que podem ser vistas em varios perfis. Também existem casos de deformagdes maiores, como
exemplificou: “la tivemos deformagdes de quase 30 milimetros de flecha na viga, ninguém percebe porque tem forro”.

O arquiteto projetista Fernando Ramos salientou que, embora néo tenha descaracterizado quase nada do ponto de vista da
arquitetura, na fase de detalhamento do projeto dificuldades financeiras provocaram alterac6es e exclusées em diferentes
itens. Jalio de Barros do Nascimento, engenheiro civil e arquiteto do PRECAM, afirmou que a impossibilidade de
prosseguir com a construcdo no tempo devido por falta de recursos favoreceu a maior incidéncia de patologias no prédio:
“a fundagao foi feita por uma empresa, a estrutura por outra, ai ficou s6 no esqueleto (...), entdo veio outra empresa [para
continuar a execugdo|, porque o dinheiro veio chegando aos poucos. Depois foi outra empresa que fechou [a obra]”.

Para o professor Ernani Carlos de Araujo, ex-prefeito universitario e atual professor do departamento de engenharia civil
da UFOP, “toda obra publica tem estes problemas financeiros que atrapalham qualquer projeto”. Além disso, afirmou ele,
ndo é raro, em uma obra publica, acontecer de arrecadarem financiamento na licitagdo para determinadas rubricas, e estes
serem usados para outras.
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Por fim, tanto Nogueira quanto Claret concordaram que a administracdo gerencial da EM néo deixa claro o que pretende
ou o que serd feito no tocante a manutencdo prédio. Neste contexto, afirmou Nogueira, “se houve ou nio recurso para
manutenc¢ao, faltou uma definicao clara de como deveria ser usado”. Nogueira também afirmou que “dentro dos 36 anos
que estive na UFOP, os diretores ndo foram incisivos (...) para que fosse feita uma devida manutencéo, entdo a gente faz
o que pode”.

Neste ambito, a PRECAM por volta de 2015 adquiriu o sistema de manutencdo informatizada, mas encontra-se ainda sem
um programa de manutencdo definido, sem inspecfes corriqueiras e com atividades predominantes de manutencdes
corretivas. Além disto, através dos dados da catalogacdo de solicitacdes realizadas até 2011, foi possivel constatar que as
solicitacBes eram feitas, genericamente, sem uma proposta de manutencao especifica para cada prédio do Campus.

Observou-se por meio das entrevistas que houve poucas intervencdes ao longo dos anos. A intervencdo de maior
relevancia foi feita no sistema de cobertura em somente dois blocos, no ano de 2006. Nos anos 2012 e 2017, foram
realizados reparos de rebocos na parte interna nas caixas de escadas e rampa por causa de infiltracdo através das coberturas
e dos revestimentos externos de pastilhas. O prédio foi parcialmente repintado entre os anos 2005 a 2006. Nesses periodos
também foram colocados brises em algumas fachadas para amenizar a luz direta dentro dos aposentos do prédio.

Os entrevistados também demonstram preocupa¢do com o atual cenario de contengdo constante de custos vivido pelas
universidades brasileiras, como a UFOP. Segundo Claret, “a fase atual ¢ uma das piores para manter a conservagao do
prédio com manutengio desde a década de 80”.

4. CONCLUSOES

Este trabalho buscou analisar os fatores responsaveis pelas principais manutenc¢des no edificio da EM da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP). Para esse fim, foi realizada uma inspecéo in loco para levantar o estado de conservagao
do prédio, levantamento de documentos referentes a etapa construtiva do prédio, além de entrevistas com os profissionais
responsaveis por sua concepgao, execucdo e manutencéo.

O diagnostico realizado mostra que a edificagdo em estudo ndo apresenta nenhum inconveniente de ordem estrutural
observado, mas problemas construtivos surgiram em detrimento da falta de manutencdo preventiva e corretiva adequada,
como nos fechamentos, revestimentos, pintura etc., ao longo de seu uso. Para uma melhor conservacdo da edificagéo,
manutengdes periddicas e planejadas devem ser feitas, pois patologias estdo em continuo processo de avanco. Atualmente,
as patologias que mais comprometem o desempenho da edificacdo sdo aquelas associadas a corrosdo e a infiltragao.

O manual de uso e conservacdo dos elementos construtivos das edificacfes torna-se fundamental e deveria ser utilizado,
respeitando assim as periodicidades de manutencdo sugeridas, assim como 0s programas de atividades e informagdes
inerentes aos servicos a serem realizados, especificacGes dos materiais adequados para manutencao.

Ressalta-se que a EM é uma instituicdo de ensino publica e ja existente, e por tal motivo ndo tem obrigatoriedade em
cumprir a norma de desempenho de habitagdes, NBR 15575 (ABNT,2013). Porém, na falta desta a obrigatoriedade a
administracdo do edificio deve seguir a cartilha do TCU, que recomenda que todos os érgaos publicos tenham um
programa de manutencdo com atividades pré-estabelecidas, incluindo inspe¢des com visitas para evitar ou amenizar
patologias (TCU, 2014).

Entende-se que por se tratar de uma instituicdo publica a EM fica sujeita a processos licitatorios, muitas vezes morosos.
Alia-se ao atual cenario econdmico do pais ndo demonstra uma politica de fartos recursos para investimento em
manutenc¢do dos prédios publicos. Portanto faz-se necessario mudanca no sistema de gestdo de recursos publicos, uma
vez que manutencBes periodicas corretas podem evitar gastos futuros maiores, como corre¢des de patologias de
construgéo severas.
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