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RESUMO

Cada vez mais as edificacdes modernistas construidas em concreto armado estdo se enquadrando como histéricas. E por
este motivo, € necessario elaborar processos de preservacao em edificacdes histéricas em que os arquitetos e urbanistas
estejam envolvidos nas etapas de identificacdo de danos e elaboracdo de laudos patolégicos. Este tipo de trabalho
também compete aos arquitetos e, diante da analise deste profissional, podera enfatizar a importancia da edificacdo
relegando necessariamente a sua preservacdo. O presente artigo, elaborado como pesquisa académica de iniciagdo
cientifica, utilizou como objeto de estudo um conjunto de edificacBes minimalistas construidas na Regido Metropolitana
do Recife no auge da arquitetura modernista na década de 70, visando demonstrar o descaso com estas edificaces ao
mesmo tempo que se pretende incentivar a sua conservacdo. A partir de visitas in loco, fotografias e estudos de
embasamento na temdtica de patologias das constru¢des, foi elaborado um levantamento dos danos que possivelmente,
comprometem sua estrutura e valores histéricos. Os resultados identificaram que a edificacdo se encontra em estado de
abandono, apesar de estar situada em uma &rea de preservagao histérica. Ainda que algumas patologias sdo derivadas de
falhas construtivas, em grande parte destas, a origem ocorre por auséncia de manutencdo preventiva e corretiva.
Palavras chave: Patologia; Manutencéo; Edificios Modernistas.

ABSTRACT

More and more modernist constructions built of reinforced concrete are fitting as historical. For this reason, it is
necessary work in historic buildings preservation process which architects and urban planners are involved in damage
identification stages and pathological reports. This type of job also competes to architects and, beyond point of view on
this professional, can stress the building importance necessarily relegating to its preservation. The following article,
elaborated as an academic resource, used as study object a group of minimalist buildings, installed in Metropolitan
Region of Recife on peak of modernist architecture, in the seventh decade, aiming to demonstrate the disregard with
these constructions, and in the meantime, intents to encourage their conservation. From local visits, photographs and
based on constructions pathologies theme studies, it was prepared a damage lifting, which possibly, implicate itself
structure and historical values. The results identified that the buildings are in state of abandon, besides it is located in a
historical preservation area. Although some pathologies are derived from constructive failures, in most of all, their
source happen from absence of prevented and corrected maintenance.

Keywords: Pathology; Maintenance; Modernists Buildings.

1. INTRODUCAO

Conforme aponta Silva; Oliveira e Naslavsky (2016), o conceito modernista na arquitetura comegou a ser assentado no
Brasil na década de 20 como projeto de uma nova sociedade propiciada pela industrializacdo, modernizacdo e vida
urbana. Com o passar dos anos, os arquitetos adaptaram as técnicas construtivas a que estavam acostumados a um novo
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método de projetar, utilizando um novo material: o concreto armado. Aos poucos 0 novo conceito se adequou as
necessidades locais, e foram surgindo edificacdes consideradas icones histdricos desse marco arquitetonico.

Como toda obra, os edificios sao projetados para atender as necessidades de seus usuarios e ao longo do tempo, surgem
problemas patolégicos decorrentes de falhas projetuais e construtivas ou mesmo da auséncia de manutengdo. O estudo
de patologia das construcbes estd voltado para analise das manifestacdes que se expressam visualmente ou ndo, e
podem chegar a comprometer a estrutura.

Neste aspecto, foi elaborada uma analise dos danos apresentados em uma parte do conjunto das edificages de apoio do
Parque dos Guararapes, localizado na Regido Metropolitana do Recife, em que o projeto esta inserido no partido das
edificacbes modernistas brasileiras. Como também, o autor do projeto — o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti — é
conhecido como um dos precursores dos estudos de adaptagdo do modernismo a arquitetura do nordeste brasileiro,
adaptada aos tropicos mais quentes.

Apesar de atender as necessidades do projeto fisico para o Parque, apenas as edificacbes destinadas as atividades de
apoio administrativo usufruem da efetiva utilidade planejada em projeto. Segundo Tutikian e Pacheco (2013) que citam
a NBR 15575 (ABNT, 2013), desempenho é o comportamento que uma edificacdo e seus sistemas apresentam durante
0 seu uso, estando diretamente relacionado com a manutencéo realizada na edificacdo, o que influi diretamente na sua
vida atil. Contudo, algumas edificacdes projetadas ndo apenas sofrem da auséncia de manutencdo, como Ssdo
impossibilitadas de desenvolver a VUP (vida til de projeto).

A proposta do presente trabalho é de destacar a obra, e como também, propor a participacdo dos arquitetos e urbanistas
na etapa de andlise patoldgica das edificacdes, antes de intervir ou restaurar. A compreensdo dos valores histéricos, e
como também, os problemas que derivam das edificacdes é algo que os arquitetos estdo habituados a deparar-se no
contexto de arquitetura antiga — barroca, gética, entre outras. Entretanto, quando a tematica é voltada para o
modernismo, o interesse para a participacdo de forma técnica nos processos de estudos patolégicos ainda surge de
forma ténue.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Anamnese do Edificio em Estudo
2.1.1 Breve Historico

Na década de 60, durante o regime militar no Brasil, a area dos Montes dos Guararapes — que engloba o morro do
Telégrafo, 0 Monte dos Oitiseiros e 0 Outeiro dos Guararapes — no Distrito de Prazeres do municipio de Jaboatdo, foi
tombada com a importancia de ser o local das batalhas dos Guararapes (1648 ¢ 1649) e sendo considerada o “ber¢o” do
exército brasileiro. Logo apds, esta regido que era de responsabilidade da Ordem de Sdo Bento, foi desapropriada e
entdo, no ano de 1971 foi criado o Parque Historico Nacional dos Guararapes. (HOLANDA, 1975)

Sabendo da importancia de seu papel, o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti junto com sua equipe técnica
elaborou em 1975 o Projeto Fisico para o Parque. Sendo condicionados pelas estruturas ja existentes - a Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres e uma via principal -, os arquitetos elaboraram um projeto buscando um equilibrio na distribuicéo
dos equipamentos de acordo com sua funcéo e respeitando seus limites.

Na proposta do projeto original, conforme pode-se conferir na Figura 1, estavam incluidas intervencbes na
infraestrutura do parque como abastecimento de agua, energia, iluminacdo; a ampliacdo da delimitagdo do parque
abrangendo incorporagdes no perimetro; transferéncia da populacdo que na época, j& estava crescendo na direcdo dos
morros e, finalmente, a construgéo de edificagBes de apoio com o objetivo de atrair programas funcionais ao parque.

Contudo, ndo foi bem assim na execu¢do do plano geral. Atualmente, apenas a regido dos morros que é tombada pelo
Instituto de Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) ainda ndo recebeu instalagbes residenciais por
completo. Por seguinte, ha a possibilidade de regularizacdo das moradias pois ndo h& mais o controle sobre o
crescimento e que ndo permite a relocagdo desta populacdo. Sendo assim, do projeto fisico, apenas algumas das
edificacdes de apoio foram realizadas de acordo com o projeto de Holanda. Dentre 0s onze equipamentos programados,
apenas o Pavilhdo de acesso, junto com as edificacdes da area administrativa e militar, 0 mirante do morro dos
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Oitiseiros e as edificacbes destinadas as lanchonetes, proximas a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, foram
construidas.

Figura 1: Mapa com implantagéo do Plano Geral do Projeto Fisico do PHNG. Circuladas em vermelho, as edificagdes
construidas. (Fonte: Livro Projeto Fisico do PHNG, 1975).

Ao projetar as edificacdes de apoio do parque, os arquitetos foram bastante cautelosos, pois tinham o objetivo de manter
uma reacdo destas com a Igreja e também, com a paisagem dos Guararapes. Apesar de ndo ter visibilidade geral de
todas as edificagbes de um Unico ponto de observacdo, a equipe evitou usar caracteristicas distintas para cada
edificacdo. Armando de Holanda Cavalcanti tinha especializacdo em protétipos e, além de preocupar-se constantemente
com uma arquitetura amena em sua insercdo local, costumava praticar métodos construtivos que incluissem
possibilidades combinatérias simplificadas, racionalizadas e moduladas. (SILVA; OLIVEIRA; NASLAVSKY, 2016, p.
144)

2.1.2 Caracterizacdo das edificacoes

Utilizando como partido a unidade com repeticdo da mesma solugdo arquitetdnica para cada edificacgdo, foi criado um
jogo combinatério de uma familia de cascas de concreto formadas por tridngulos de dupla curvatura, gerando cobertas
padronizadas para as edificacdes de apoio do Parque dos Guararapes. Esta declaracdo evidencia fortemente a proposta
utilizada pelo arquiteto sendo facilmente percebida na Figura 2.

De acordo com Armando de Holanda (1975, p. 43):

Estes triangulos, obtidos pelo corte de um paraboloide hiperbélico matriz ao longo de suas
diagonais, geram familias de casas de um, dois e quatro apoios, por suas posi¢des relativas
aos pilares. Foram adotadas as possibilidades combinatdrias que melhor se adequavam a
cada programa.

Figura 2: Estudo de formagdo das cascas. (Fonte: Livro Projeto Fisico do PHNG, 1975.)
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No projeto do parque, Silva, Oliveira e Naslavsky (2016) ressaltam a relagdo com o livro cuja autoria também é do
arquiteto, “Roteiro para Construir no Nordeste — Arquitetura como lugar ameno nos tropicos ensolarados” de 1976, por
meio da criagdo de:

1. Sombras amplas: Com o prolongamento das cobertas que deixam areas de circulagdo livres e protegidas;

2. Sombras abertas: Paredes internas e externas soltas da coberta, liberando espago para ventilagdo cruzada e
entrada de iluminacg&o natural, diminuindo a necessidade de esquadrias e gerando economig;

3. Sombras amenas: Cobertas apoiadas em alguns pontos da estrutura, que em juncdo com sua forma — de
execucdo permitida através da utilizacdo de fibra de vidro — criam a possibilidade de grandes vaos e passam a
impressdo de leveza da estrutura.

Complementando o partido do arquiteto de simplificar e economizar na execucdo do projeto criando padrbes
racionalizados, Holanda tinha o objetivo de utilizar como acabamento a prépria estrutura de concreto aparente em
contraste com revestimentos ceramicos para as paredes, gerando painéis — desenhados por Athos Bulcdo. Bulcéo, artista
anteriormente conhecido por algumas parcerias bem renomadas durante o auge da arquitetura modernista no Brasil, e
que produziu trabalhos resultantes da fusdo decorativa e funcional, assim como previstas por Holanda nos painéis de
azulejos do parque, projetados para proteger as fachadas das acGes de intempéries — exceto no mirante do Morro dos
Oitiseiros. (SILVA; OLIVEIRA; NASLAVSKY, 2016).

O trabalho nas edificagfes do parque foi resultado de uma parceria bem programada entre as técnicas de Armando de
Holanda e o abstracionismo de Athos Bulcéo. Caracteristica fiel do artista, Bulcdo criou um médulo de azulejo que, de
acordo com a funcionalidade das edificacOes, tinham composi¢Bes diversas — integracdo com o partido de Holanda em
criar uma unidade para as edificagBes que evitassem a monotonia e repeticdo. Segundo Silva, Oliveira e Naslavsky
(2016), a disposicao dessas composicOes € correspondente a cada uma das trés areas onde as edificagdes construidas
encontram-se:

1. O Pavilhdo de Acesso do PHNG: Com visibilidade externa do Parque, consistia na coberta de um apoio e

combinagao aleatoria dos azulejos (Figura 3);

2. Area Administrativa e Militar do PHNG: Consiste em uma coberta com quatro apoios e combinag&o ordenada
de azulejos (Figura 4);

3. Lanchonetes do PHNG: Coberta de dois apoios com combinacéo de azulejos em ziguezague (Figura 5).

Figura 3, & esquerda: Pavilhdo de Acesso do PHNG. igura 4, a direita: Area administrativa e Militar. Fonte: Silva;
Oliveira e Naslavsky (2016).
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Figura 5: Uma das Lanchonetes do PHNG, quando inaugurada. Fonte: Tuca Reinés pela Pagina da Fundathos.

2.2 Levantamento dos Danos

Tomando como base o trabalho bem projetado de Holanda e Bulcdo, a composicdo das lanchonetes foi selecionada
como objeto de analise do presente trabalho. As edificagdes que atualmente encontram-se numa situagdo de abandono,
permanecem sem uso e representam um foco de estudo patoldgico com problemas derivados de algumas falhas
projetuais e de execugdo — intensificadas pela auséncia de manutencéo preventiva e corretiva.

Com base nos conhecimentos das técnicas construtivas e materiais utilizados, a principio, se fez necessaria uma analise
visual generalizada das manifestagdes, identificando os problemas patolégicos das edificagdes, para entdo, descobrir as
possiveis causas e respectivos tratamentos. Para tanto, a partir de visitas in loco e elaboragio de levantamento visual dos
danos, foram encontrados cinco problemas patoldgicos mais frequentes nas trés edificagdes que comp8em o conjunto
das lanchonetes do Parque, conforme apresentado na Figura 6.

- 1.Ausénciado
recobrimento nominal
e exposicdo da
armadura

2. Fissuras

- 3. Intervengao Humana

— 4. Desplacamento do
revestimento

' 5. Manchas de umidade (auséncia de pingadeiras)

0
PV

Figura 6: Os problemas patoldgicos encontrados nas lanchonetes do PHNG. (Fonte: Autores; 2019.)
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A identificacdo de todos os danos aparentes foi elaborada, em primeiro momento, com énfase em apenas uma das
lanchonetes, e logo apds uma andlise mais precisa, foi realizada a partir da confirmagdo de que os problemas estavam
presentes nas trés edificacbes que compdem o conjunto — que por sua vez, sdo semelhantes em formas e técnicas.

Segundo Tutikian e Pacheco (2013), o método de inspecdo de um processo patoldgico deve determinar com rigor a
origem, 0 mecanismo e o0s danos subsequentes, de forma que possa se concluir as recomendacdes mais eficazes. Devido
ao porte e simplicidade da técnica construtiva das edificagdes, foi de certa forma pratico o desenvolvimento da analise
dos dados a partir da relacéo entre as origens das patologias e 0 método construtivo da obra, que tem como finalidade
principal, descobrir as possiveis causas e provaveis tratamentos.

2.3 Discussao dos Diagnosticos

O projeto, por ser elaborado em meados da década de 70, ndo contava com o embasamento teérico de normas
construtivas que regem as técnicas de construcdo atualmente. Apesar de ndo estarem situadas em uma zona de alta
agressividade ambiental, o conjunto passou de ser projetado em uma zona mais natural para tornar-se urbano, a partir do
avanco da urbanizacdo no local do Monte dos Guararapes, como pode ser conferido na Figura 7. Segundo a NBR 6118
(ABNT, 2014), as edificacGes estdo inseridas na zona de agressividade ambiental nivel 1l (Urbana — moderada) e devido
a ampliacdo da ocupacdo irregular de moradias, reduzindo a area original do Parque de 224 hectares para
aproximadamente 80 hectares — 0 que acarreta na restricdo das condi¢gBes de uso do parque e diminui 0s recursos
naturais (MONTENEGRO, 2014).

LEGENDA
——— Limite do parque (1975)

o Edificagbes de apoio construidas

Igreja Nsa. Sr2. Dos Prazeres
(construida no séc. XVII)

Figura 7: Localizagdo do PHNG, edificacBes de apoio que foram construidas e da Igreja Nsa. Sr? dos Prazeres. Fonte:
Imagem de Satélite Google Earth (2018).

O problema patol6gico que mais sobressai visualmente nas edificacdes é o da exposicao das armaduras (Figura 8). Ao
analisar a espessura das lajes e a utilizacdo da forma construtiva com dupla curvatura, € possivel chegar a conclusdo que
os elementos encontram-se com auséncia de recobrimento nominal em Vérios trechos da edificacdo. Essas lajes, que
tinham como objetivo estético transmitir a sensacdo de leveza sobre a estrutura de concreto aparente, foram moldadas
com uma espessura relativamente curta, e provavelmente, deixou a armadura muito proxima da face externa do
elemento. Conforme pode ser observado nas Figuras 9 e 10, onde também pode se constatar que a exposi¢do das
armaduras é predominante nos trechos em que a laje tem o comportamento de curvatura para baixo.
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Figuras 9 e 10: Exposicdo da malha de aco das lajes nos trechos em que a curvatura do elemento é concava. (Fonte:

Autores; 2019)

Essa exposi¢do da armadura em contraste com a urbanizacdo predominante do local, gera grande possibilidade de
corrosdo por carbonatagdo — provocada pela a¢do do CO, presente na atmosfera poluida que, por sua vez, promove a
desalcalinizagdo do concreto e consequente despassivacao das armaduras. Muito embora exista uma alta probabilidade
do diagndstico positivo para corrosdo por carbonatacéo, antes de cogitar algum tipo de tratamento para essa questdo, é
necessario que primordialmente sejam realizados ensaios colorimétricos (aspercdo do AgNO; e fenolftaleina) para
descobrir qual tipo de corrosdo — por carbonatacgéo ou cloreto (visto que esta possibilidade também deve ser considerada
em funcéo da alta probabilidade de contaminacgdo por cloretos através do uso de materiais infectados) — e 0 avan¢o que
a mesma atingiu. Dependendo da situacdo, seria de suma importancia a construgdo de um recapeamento da estrutura da
laje, ampliando a espessura desta e protegendo a estrutura de deterioragdes futuras.

Segundo relatos coletados sobre o estudo de viabilidade do partido arquiteténico das edificacdes, o autor do projeto
previa a utilizacdo de fibra de vidro na composicdo do concreto com a finalidade de aumentar a consisténcia do
concreto e melhorar a trabalhabilidade do material na composicao que desejava realizar. H& alguns estudos recentes que
sugerem interferéncias que esta técnica pode causar ao longo do tempo, e segundo Bonificio e Godinho (2014) é
provavel a existéncia de uma relagdo com o aparecimento das fissuras — segundo a Figura 11.

Devido a auséncia de vigas para transmitir os esforcos das lajes aos pilares de apoio, o processo de dilatagdo térmica
pode ser outra causa das fissuras nas edificaces. N&o é possivel identificar na ligacdo laje — pilar a existéncia de juntas
de dilatacdo que possa facilitar que os elementos fagam sua movimentacdo estrutural natural, como resinas ou outros
materiais semelhantes (vinculo, rétula, elemento de transicdo, entre outros) usualmente aplicados entre as pecas
estruturais.
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Figura 11: Ligacdo da laje e pilar de apoio e fissuras situadas na laje de uma das lanchonetes. (Fonte: Autores; 2019)

Outra anomalia predominante nas edificacbes sdo as manchas no concreto ocasionadas por umidade. Ao escolher as
cascas de dupla curvatura em concreto aparente como solugdo de coberta para o conjunto — a fim de evitar utilizar
calhas que pudessem obstruir devido a localizagdo abaixo de arvores de grande porte (Figura 12) — ndo foi previsto em
projeto elementos de drenagem pluvial, como drenos ou pingadeiras. O acimulo de 4gua em contato direto com o
concreto pode causar manchas como as demonstradas na Figura 13 e, consequentemente, permear entre 0s materiais
componentes. O processo de infiltragdo na estrutura acontece, normalmente, por meio da percolagéo através das fissuras
existentes, e que possivelmente causa a lixiviagdo reduzindo a alcalinidade do concreto e promovendo o aparecimento
das eflorescéncias — manchas de precipitados brancos (CaCOs) e geralmente insollveis, que auxiliam no
desenvolvimento dos processos corrosivos.

= it
| (\‘-'\\}\/\;!\‘ W

et L A K
a 12: Edificacdo sob &rvores de grande porte. (Fonte: Autores; 2019); Figura 13: Manchas por umidade
decorrentes do escoamento de dguas pluviais pela coberta de concreto. (Fonte: Autores; 2019)
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O revestimento projetado cautelosamente para as edificacdes sofreu desplacamento em algumas partes, como é possivel
conferir na Figura 14. Este problema pode estar relacionado a diversas causas apresentadas na etapa de execugdo ou até
mesmo, na fabricagdo de placas com teor de absor¢do mais alto que o ideal. Contudo, como o revestimento utilizado
tem uma mesma origem de fabricacdo para as outras edificaces do parque e o Unico que sofre de desplacamento é o
das lanchonetes, é possivel chegar & conclusdo que a causa dessa patologia estd relacionada a falta de uso e,
consequentemente, de manutencgdo. Assim como também é possivel verificar as a¢ces de intervengdo humana como a
grafitagem e pinturas sobre o acabamento das edificagdes, que atenuam a exposicao das edificacdes a agentes quimicos
e, de certa forma, & marginalizacéo.
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Contudo, de acordo com algumas teorias no &mbito de restauro, fica relativamente em aberto a questdo de recuperacdo
para os problemas estéticos das edificagcOes — afinal, algumas patologias sdo decorrentes do abandono presente na
histdria da obra. A defesa da ideologia quanto as possiveis solugdes para este problema ainda é muito pessoal, e como
os pequenos prédios do projeto ndo sdo tombados como patriménio histérico, ndo cabe as autoridades publicas a
questdo de cuidados e possiveis tratamentos a realizar, facilitando assim seu abandono e deterioragdo natural.

A seguir apresenta-se um quadro resumo que pode contribuir para manutencéo do edificio em analise.

PROBLEMA RECOMENDAGCOES | CAUSA/ORIGEM | TRATAMENTO
PATOLOGICO

1. Corrosdo das armaduras | Realizar ensaios | Auséncia de |» Reparo das armaduras danificadas

da laje (casca) colorimétricos de | recobrimento (lixamento, substituicdo e aplicacdo de
carbonatacéo com | nominal. produto anti-oxidante);
indicadores quimicos e e Executar camada em concreto com nova
aspercdo de AgNO3 espessura de cobrimento nominal.
para identificacdo do
tipo de corrosao.

2. Fissuracéo Fazer monitoramento | Auséncia de | Realizar fechamento das fissuras com
das  fissuras  para | elementos de | material plastico (em caso de fissuras
identificacdo de | dilatacdo térmica. ativas) ou material rigido (em caso de
ocorréncia desta de fissuras passivas).
forma ativa ou passiva.

3. e 4.| Desplacamento e Auséncia de | Promover a limpeza das pegas com
deterioracdo do manutencao e | material ndo abrasivo e, a depender da
revestimento/Intervencgao abandono da | abordagem do restauro do painel,
humana estrutura. encomendar novas pecas semelhantes as

de assinatura de Athos Bulcdo.

5. Manchas por umidade eFissuras na laje e |o Realizar fechamento das fissuras e
(infiltrac&o) perda do | executar nova camada de

desempenho da | impermeabilizacao;

camada e Nos bordos das lajes executar
impermeabilizante; | pingadeiras conforme Figura 15.
eAuséncia de
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pingadeiras  e/ou
outros elementos de
drenagem pluvial.

Figura 15: Detalhe de rufo pingadeira na
borda de lajes.

3. CONSIDERAGOES FINAIS

Apesar de alguns problemas apresentados nas edificacdes de apoio do Parque dos Guararapes serem decorrentes de
falhas construtivas, é consideravel que o projeto foi elaborado em uma época em que ainda ndo se discutia no Brasil
sobre a durabilidade e manutencdo de estruturas de concreto. O projeto das edificacBes de apoio do parque claramente
cumpriu as necessidades de planejamento funcional com unidade e identidade garantindo simplicidade e economia de
execucdo — o que era caracteristica fundamental de grandes obras da arquitetura modernista.

Contudo, os projetos arquitetbnicos devem ser previstos levando em consideracdo o processo de manutencdo que a
edificacdo devera passar ao longo dos anos. Ao atender o uso a que sera destinado, os projetos arquiteténicos devem
apresentar funcionalidade e identidade, com abertura para que a manutencao periddica possa ser realizada sem interferir
em nenhum dos seguintes aspectos. No caso das edificacbes do Parque, a manutencdo ndo foi realizada pois as
edificacdes foram indevidamente inutilizadas, apresentando patologias que caracterizam sinais de abandono.

E importante ressaltar também, a participacdo dos arquitetos e urbanistas no processo de estudos patolégicos em
edificaces de grande relevancia historica, pois a profissdo esta inserida no mercado com a habilidade de compreender e
comprometer-se em preservar os valores que guardam essas obras de autoria significativa. Apesar de ndo ter o
reconhecimento merecido, as edificacdes que marcaram a parceria do arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti e o
artista Athos Bulcdo guardam grande valor para a arquitetura moderna dos tropicos quentes, assim como muitas outras
que provavelmente devem existir as sombras desta infeliz questdo.

Conhecer sobre a importéancia da edificagdo antes de pontuar os problemas patol6gicos que aparecem € de certa forma,
primordial — refor¢ando a relevancia do ponto de vista da profissdo dos arquitetos e urbanistas neste aspecto. Contudo,
preservar € um dilema na sociedade brasileira contemporanea, mas o ato de intervir indevidamente ainda é bastante
comum nos pardmetros urbanisticos — onde a populacéo se apropria ou até contribui na deterioracdo de determinadas
edificagdes de grande relevancia histdrica.
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