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Resumo: Nos Uultimos trinta anos, o patriménio histérico tem despertado o interesse da comunidade
cientifica para o desenvolvimento de estratégias e metodologias de suporte a gestdo de reabilitagcdo. As
manifestacOes patoldgicas, anomalias ou falhas construtivas, sdo caracterizadas pela ocorréncia de
problemas, falhas ou defeitos que prejudicam o edificio em varios aspectos, tanto estruturais quanto
estéticos. O objetivo principal deste artigo é apresentar a importancia da anamnese e da gestdo de
reabilitacdo de edificacdes como suporte a preserva¢do dos patrimbnios histdricos, além de destacar que
irregularidades de manutencdes passadas podem apresentar consequéncias para a situacdo atual destes
patrimdnios construidos. A partir de um estudo de caso no Prédio Lucio Cardoso, conhecido como Prédio 2,
pertencente ao conjunto urbano da Praca Central do Brasil no Municipio de Curvelo/MG, foi possivel
analisar estas consequéncias. Esse artigo mostrou, por meio da anamnese, o histérico da mesma, as
técnicas construtivas retrospectivas, os materiais usados nessas construgoes histdricas e sua situacao atual
de preservacdo. Dessa forma, foi possivel classificar as anomalias encontradas, estimar a idade do
patrimdnio, compreender suas alteracdes de uso, intervencdes, reformas, entre outras informacdes. Para o
patriménio em estudo, preservado até os dias atuais, foram apontadas as causas dessas anomalias e
verificadas se ocorreram por manutencbes inadequadas. A metodologia utilizada aborda uma revisdo
bibliografica sobre as anomalias presentes, com uma compilacdo de documentos e uma analise
comparativa dos laudos de vistorias existentes, que sdo obrigatdrios para o processo de tombamento do
patrimonio. Com este trabalho, foi possivel relacionar as manifestacbes patolégicas identificadas com
possiveis falhas de uso, operagdo ou manutencdo. Por fim, cabe ressaltar a importancia de se preservar os
patrimonios histéricos com a gestdo de reabilitacdo, a fim de que essas informacGes possam ser usadas e
atualizadas nos processos de conservacgado e reabilitacdo do patrimonio construido.

Palavras-chave: Anomalia, anamnese, gestdo patrimonial e manifestagdes patoldgicas.

Abstract: In the last thirty years, the historical heritage has aroused the interest of the scientific community
for the development of strategies and methodologies to support rehabilitation management. Pathological
manifestations, anomalies or construction failures are characterized by the occurrence of problems, failures
or defects that damage the building in various aspects, both structural and aesthetic. The main objective of
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this work is to present the importance of anamnesis and management of the rehabilitation of buildings as a
support for the preservation of historical heritage, in addition to highlighting the fact that irregularities in
past maintenance may have consequences for the current situation of these built heritage. Based on a case
study at the Lucio Cardoso Building, known as Building 2, belonging to the urban complex of Praca Central
do Brasil in the Municipality of Curvelo/MG, it was possible to analyze these consequences. This work
showed, through the anamnesis, its history, the retrospective construction techniques, the materials used
in these historical constructions and its current preservation situation. Thus, it was possible to classify the
anomalies found, estimate the age of the heritage, understand its changes in use, interventions, reforms,
among other information. For the heritage under study, preserved until the present day, the causes of
these anomalies were identified and verified if they occurred due to inadequate maintenance. The
methodology used addresses a bibliographic review on the anomalies present, with a compilation of
documents and a comparative analysis of the existing inspection reports, which are mandatory for the
heritage listing process. With this work, it was possible to relate the pathological manifestations identified
with possible failures in use, operation or maintenance. Finally, it is worth emphasizing the importance of
preserving historical heritage with the management of rehabilitation, so that this information can be used
and updated in the processes of conservation and rehabilitation of the built heritage.

Keywords: Anomaly, anamnesis, management of heritage and pathological manifestations.

1. Introdugao

O estudo da anamnese, de acordo com a norma ABNT NBR 16747:2020 - Inspecdo predial, € uma etapa que
consiste em uma ou mais entrevistas para a coleta de dados e obtencdo de informacGes sobre o histérico
da edificacdo, além de reunir estudos documentais, cartograficos, investigacdo in loco e analise de
especialistas na drea (ABNT, 2020). Com essa investigacdo é possivel propor formas de diminuir a
reincidéncia das manifestagdes patoldgicas em patriménios e evitar sua degradacgao.

A gestdo de reabilitacdo em patrimdénios tem como papel fundamental garantir a integracdo entre os
especialistas ao longo de toda a vida til do edificado. Esta gestdo deve ser realizada com envolvimento de
diversos setores da sociedade, e nesse contexto vale ressaltar a criagdo do programa PAC (Programa de
Aceleracdo do Crescimento) Cidades Histéricas. Este programa surgiu em 2013 e tem a sociedade como
participante nos planos de a¢do de protecdo e reabilitacdo do edificado (IPHAN, 2014).

Este artigo visou demonstrar como as condigdes de uso, operagao, manutenc¢do e funcionalidade das
edificagdes histdricas podem estar relacionadas as incidéncias de manifestagdes patoldgicas. As vistorias
frequentes, manuteng¢des preventivas e corretivas com profissionais qualificados e uso de materiais de boa
qualidade podem contribuir na prote¢do e reabilitagdo dos patrimoOnios histéricos. A incidéncia de
manifesta¢des patoldgicas neste tipo de edificagcdo acaba por causar uma diminui¢do de seu desempenho e
também afeta negativamente a estética arquitetdnica da estrutura. Além disso, estes problemas podem
comprometer a segurancga estrutural do edificado e por em risco o bem patrimonial. De maneira geral, as
manifesta¢gdes patoldgicas das edificacdes tendem a intensificar-se com o tempo, e se ndo forem
rapidamente e corretamente tratadas, podem causar inUmeros danos, e nos casos mais graves, contribuir
para o colapso da estrutura (BRAGA, 2019).

O Municipio de Curvelo/MG foi escolhido para a realizagdo do estudo de caso por apresentar diversas
estruturas histdricas, arquitetonicas e urbanisticas. A Prefeitura Municipal tem listado estes bens culturais,
tombados e inventariados, desde edificagbes de pequeno e médio porte até Igrejas, Capelas e a famosa
Estacdo Ferroviaria da Cidade. Além disso, desde 2014, com a criacdo da Lei n° 2895/2014, a cidade
reestruturou a politica municipal de prote¢do ao patrimoénio, o que proporcionou maior protecdo a estes
bens (CURVELO, 2014).

Neste trabalho é apresentada uma breve descrigdo sobre como eram as construcées curvelanas no passado
e suas mudancas desde os primdrdios da Construcdo Civil até o século atual. As formas de se ver os papéis
dos responsaveis pela obra, os materiais utilizados e, principalmente, as técnicas construtivas, que
consequentemente interferem no surgimento de diversos tipos de anomalias, evoluiram ao longo do
tempo.
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Para auxiliar na classificacdo das anomalias identificadas, este trabalho optou pelo uso da matriz GUT
(Gravidade, Urgéncia e Tendéncia). De acordo com Braga (2019), no método GUT, a Gravidade (G)
representa a importancia do problema a ser examinado e seu potencial de dano. Geralmente seu estudo é
realizado visando efeitos a médio e longo prazos; a Urgéncia (U) exige a andlise de qudo significativo é o
problema, ou seja, o prazo para a realizacdo do feito; e a Tendéncia (T) consiste na evolucdo do problema
em func¢do do tempo.

2. Metodologia

A reabilitacdo de patrimonios edificados exige uma organizacdo de estudos e andlises. Anamnese,
diagndstico, terapia e controle correspondem, respectivamente, a andlise da informacdo histérica,
identificacdo das causas das degradacdes, selecao das acdes de reabilitacdo e controle da eficdcia das
intervencoes. Para assegurar a eficiéncia deste processo, pode ser necessdrio repetir essa fase num
processo iterativo (ICOMOS, 2002).

O estudo baseou-se em uma estratégia histérica, que compreende o estudo da concepcdo da edificagao,
sua funcionalidade, as técnicas e a mao-de-obra utilizadas na sua execucgao, as alteragGes posteriores (tanto
na estrutura como na envolvente) e quaisquer ocorréncias que possam ter causado danos ao edificado. O
objetivo é identificar as causas de determinadas manifesta¢des patoldgicas identificadas, que podem ter
decorrido de maus cuidados dos érgaos responsdveis (ICOMOQOS, 2002).

Nesta secdo foi abordada a metodologia para a escolha do patrimbnio a ser estudado, o histérico da
edificacdo, o levantamento e coleta de dados por meio da anamnese do edificado e a classificacdo das
anomalias constatadas através da matriz GUT. A seguir, foram propostas solu¢des para as anomalias
identificadas.

O objetivo foi investigar como algumas das manifestacdes patoldgicas identificadas no Prédio 2, estudo de
caso que é detalhado a seguir, tem relacdo com as irregularidades de manuten¢des passadas ou até mesmo
a auséncia destas. Para isso, foi realizada a anamnese com a coleta de dados de forma direta e indireta, que
se refere a entrevista, vistoria e pesquisa documental acerca do imével.

O critério utilizado para escolha do estudo de caso foram as condi¢des de logistica, devido ao facil acesso
para a realizagdo da vistoria do patrimdnio, e pesquisa documental, pela disponibilizacdo de dados e
documentacéo fotografica, obtidos junto a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG.

A coleta de dados junto a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG teve como foco a busca sobre as técnicas
construtivas retrospectivas e materiais aplicados no patrimonio histérico em questdo. Além disso, é
apresentado um histérico sobre as anomalias encontradas no edificado e a documentagao fotografica.

Com os dados coletados, foi possivel analisar as principais caracteristicas construtivas para compreender o
seu estilo e estrutura arquitetdnica, os materiais utilizados na época da sua construgdo e as técnicas
construtivas utilizadas. Também foi feito uma analise dos laudos de reformas no patriménio para se ter um
histérico da frequéncia e incidéncia das anomalias.

3. Estudo de caso

O estudo de caso é o Prédio Lucio Cardoso, nomeado como Prédio 2, pertencente ao conjunto urbano da
Praga Central do Brasil, situado a Avenida Integragdo, 141. Este edificado foi construido na mesma época da
estacdo ferrovidria e tombado no dia 29 de novembro de 2002 (CURVELO, 2003).

3.1 Histérico da edificagdo

O prédio era utilizado para abrigar trabalhadores em servico na Antiga Esta¢do Ferroviaria, em meados de
1904. De acordo com Curvelo (2003), seu estilo é eclético, com detalhes em relevo, frisos, ornamentos,
frontdo trabalhado e pilares ressaltados, constituidos por base e capitel. Na época do tombamento, o
Prédio 2 estava inserido em um terreno plano de grandes dimensdes e imediatamente a frente deste
existia um passeio estreito e sem pavimentagdo. A constru¢do encontrava-se pouco recuada em relagado ao
alinhamento do terreno, ndo possuindo nenhum muro divisdrio, apenas uma cerca com esteios de madeira
e arame. Trata-se de uma construcdo térrea, com volumetria simples, de apenas um pavimento, com
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planta em partido retangular. Apds o processo de liquidagdo da REDE FERROVIARIA FEDERAL SOCIEDADE
ANONIMA (R.F.F.S.A) e a consequente alienac3o de seus bens, a Prefeitura adquiriu este imdvel e as areas
adjacentes, objetivando dar continuidade ao processo de desenvolvimento histdrico-cultural de
Curvelo/MG e preservar a propriedade ja tombada pelo Municipio (CURVELO, 2003). Na Figura 1, temos a
planta do perimetro de entorno que mostra a localizagdo do Prédio 2 assim como os demais prédios
pertencentes ao conjunto urbano da Praca da Estacgao.

Figura 1 - Planta do perimetro de entorno.
Fonte: Curvelo, 2003.

3.2 Anamnese do Patrimoénio

Foi realizada a anamnese do patrimbnio para a identificacdo de suas caracteristicas construtivas, materiais
utilizados na sua construcao, historico de reformas, de vistorias e alteracdes de uso. De acordo com Curvelo
(2003), a primeira vistoria no Prédio 2 foi realizada em 2002. Nessa vistoria, foi verificada que a estrutura,
em alvenaria de tijolos macicos de barro, estava em bom estado de conservacdo, e que a sua alvenaria
havia necessidade de reparagdo em alguns pontos.

De acordo com Medeiros (2017), no caso de patrimonios histdricos, a idade das construgdes nos leva a uma
falta de conhecimento sobre processos construtivos e sobre os materiais utilizados nas construcdes, o que
acaba sendo um fator agravante no diagndstico das manifestacdes patoldgicas. A parede da edificacdo é de
tijolo macigo de barro, que na construgdo de edificios antigos é conhecido como "burro", tinha em média as
dimensées de 0,23 x 0,11 x 0,07m e as juntas ndo excediam 0,01 m de espessura (VEADO, 2008). Quanto ao
revestimento das paredes, elas sdo argamassadas. Antigamente usava-se a terra como a matéria-prima
basica constituinte da argamassa empregada na construgdo de prédios antigos.

O telhado era composto por telhas francesas dividido em duas dguas e com a sua estrutura em madeira. Na
vistoria realizada em 2002, algumas pegas do telhado (ripas, caibros e telhas) apresentavam danos que
demandavam reparos. O forro, também em madeira, se apresentava a época, totalmente corrompido por
animais xiléfagos como cupins. As esquadrias eram de madeira maci¢a e estavam danificadas, assim como
os vidros (CURVELO, 2003).

Na edificacdo, as janelas sdo retangulares e possuiam parte em vidro e folhas em venezianas. Em 2002, a
porta de entrada encontrava-se com a madeira comprometida e é composta por duas folhas de abrir e
detalhes almofadados (Figura 2(a)).

Na parte externa do edificado, o revestimento em seu reboco havia pontos danificados, a caiagdo estava
gasta e queimada e seus elementos artisticos necessitavam de recomposi¢cdao em parte. O piso cimentado
se encontrava com trincas e abatimentos, além do piso de madeira estar totalmente danificado. Na parte
externa, a escada em piso cimentado estava em bom estado, a cercadura de fechamento do terreno com
esteios e o arame farpado estava em péssimo estado, além do quintal em chdo batido que precisava de
uma limpeza (CURVELO, 2003).

(a) (b)
Figura 2 — (a) Fachada antiga da edificagdo (Fonte: Curvelo, 2003) e (b) Fachada atual da edificagdo
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Em 2020, a Secretaria Municipal de Cultura permitiu a inspecdo do Prédio 2. Em vistoria realizada pelos
autores, foi possivel coletar diversas informacOes acerca da situacdo atual do edificado, que se encontra em
reforma e, por este motivo, sem uso. Seu estado de conservacgao atual da fachada do imével é apresentado
na Figura 2 (b), a calcada encontra-se irregular com alguns defeitos, escada sem corrimdo e ndo possui
rampas para a entrada de cadeirantes, a iluminacdo externa estd em bom estado, com aparelhamento
novo e refletores (sem ilumina¢do auténoma).

A estrutura em alvenaria aparenta estar em bom estado. As paredes argamassadas possuem fissuras em
encontros da alvenaria e destacamento no acabamento. Todas as paredes internas precisam de pintura
apods a reforma, mas a pintura externa esta em bom estado.

As esquadrias sdo de madeira, a parte interna de todas as janelas da edificacdo sofreram ataque de pragas
e a externa estavam em boas condicdes. Os trincos das janelas possuem uma perda de mobilidade ou
deficiéncia na fechadura, com excesso de tinta nos trincos, alguns componentes das esquadrias da sala e
cozinha estao danificados e parte das esquadrias foram arrancadas.

O sistema elétrico estd em bom estado, porém, o quadro de distribuicdo se encontra aberto, os disjuntores
estdo expostos fora do quadro e existem cabos elétricos aparentes. Na parte externa, o padrdo de energia
estd sem o vidro de protecdo, o hidrdmetro ndo possui a protecdo adequada e a caixa de gordura sem
tampa.

3.3 Andlise das manifestacdes patoldgicas encontradas

Neste trabalho foram descritas as anomalias encontradas no estudo de caso, sendo estas: fissuras nas
alvenarias, destacamento, umidades e anomalias nas pegas de madeira. As fissuras podem surgir no
decorrer da obra ou depois da obra concluida. Essa manifestacdo patolédgica é um dos tipos mais comuns
de ser encontrada nas edificagdes e podem interferir na estrutura (se for mais grave), na estética, na
durabilidade do imdvel e causar uma certa preocupacdo no usuario, pois a fissura é o primeiro indicio para
0 aparecimento de anomalias mais graves.

As fissuras podem ocorrer de forma ativa ou passiva. As ativas sdo subdivididas em sazonais ou
progressivas. As sazonais sdo caracterizadas por suas variagdes sensiveis de abertura e fechamento da
fissura devido as diferengas de temperaturas. A progressiva pode aumentar de tamanho no decorrer do
tempo, sendo estas perigosas para a vida util da edificacdo (ANDRADE, 2020). J4 as fissuras mapeadas, tém
formas variadas e distribuem-se por toda superficie e sua causa é decorrente da retragao da argamassa de
base (LANNES, 2011).

Segundo Lima (2015), algumas das possiveis causas das fissuras nas obras sdo sintetizadas da seguinte
maneira: avaliacdo incorreta das cargas atuantes, insuficiente resisténcia do material, excessiva
deformidade do material utilizado, excesso de esbeltez na se¢do da peca, excentricidade da carga atuante.
Trata-se de uma manifestacdo patoldgica critica, sobretudo, quando se trata de revestimento em fachadas,
tanto pelo risco de acidentes aos transeuntes quanto pela desvalorizacdo do empreendimento e pelo
comprometimento das fun¢des de protecdo e estanqueidade do edificio.

Segundo Brito (2014), ao se analisar uma estrutura "doente" é absolutamente necessario entender-se o
porqué do surgimento e do desenvolvimento da manifestacdo patoldgica, buscando esclarecer as causas,
antes da prescricdo e consequente aplicacdo do remédio necessario.

O apodrecimento da madeira é a decomposi¢ao da madeira, mais comum pela a¢do de fungos, geralmente
mofo ou bolor. A madeira é uma combinacdo de polimeros naturais que apresenta resisténcia e
durabilidade como material estrutural. O dano neste material pode variar desde pequenas descolora¢des
causadas por fungos manchadores ou substancias quimicas até deterioragdes mais graves por ataques de
insetos e/ou fungos apodrecedores (BRITO, 2014).

Na Figura 3 (a) tem-se uma fissura de 1 cm da calcada, nesta ndo foi possivel identificar sua causa ou algum
eventual perigo estrutural. Na Figura 3 (b) tem-se uma fissura no encontro da alvenaria, os provaveis
fatores dessa anomalia podem ser as condi¢Ges climaticas, acdes do tempo, envelhecimento dos materiais,
falta de manutencdo ou intervengdes passadas realizadas com emprego de materiais incompativeis.
Também identifica-se manchas de umidade no piso do banheiro, representado na Figura 3 (c), causado
possivelmente por vazamentos nas instalagGes hidraulicas do banheiro. O ataque de pragas nas pecas de
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madeira sdo visto nas Figura 3 (d) e Figura 3 (e) que possuem a presenca da manifestacdo patoldgica nas
madeiras das esquadrias, com o ataque de pragas (ex: fungos) perfurando a madeira, apodrecendo e
enfraquecendo.

(d) (e)

Figura 3 - ManifestagGes patoldgicas encontradas no prédio 2 em 2020, fissuras (a) e (b), umidade no piso (c) e
esquadrias danificadas (d) e (e). Fonte: Acervo municipal da Secretaria de cultura de Curvelo/MG

3.4 Solugdes propostas

3.4.1 - Fissuras

Segundo Muci (2014), a prevencdo de fissuras em alvenarias de edificios deve, obrigatoriamente, passar
por todas as regras de planejar, projetar e construir, além de um controle sistematico e eficiente da
qgualidade dos materiais e dos servicos. A estocagem e o manuseio corretos dos materiais e componentes
do canteiro de obras, o uso adequado do edificio, bem como uma boa manutengdo, dentre outros fatores,
ndo podem ser esquecidos.

A fissura no encontro da alvenaria tem localizagdo préximo a porta, como mostra a Figura 3 (b), em seu
entorno parece estar com uma certa umidade e a fissura se estende apenas no ponto da alvenaria. Essa é
uma fissura geométrica (vertical nesse caso), caracterizada por ser uma manifestagdo patoldgica funcional,
ou seja, seu surgimento se deu ao longo dos anos sem um reparo continuo para preservar o patrimoénio e
sua possivel causa é decorrente da expansdo da argamassa de assentamento por hidratagao retardada do
oxido de magnésio da cal. Procedimentos de reparo para essa fissura, segundo VEADO (2008) sao:
eliminagdo da infiltragdo e umidade; substituicdo das camadas de revestimentos; renovagdo do
revestimento apds hidratagdo completa da cal da argamassa de assentamento; especificagdo a adotar é em
funcdo da intensidade da reagao dos constituintes expansivos; renovag¢ao da pintura apds a completa cura
dos revestimentos.

3.4.2 - Vazamento (Manchas de Umidade)

As manchas de umidade mostrada na Figura 3 (c), caracteriza-se por ser oriunda de falhas nos sistemas de
tubulagGes, como aguas pluviais, esgoto e agua potavel, e acaba por gerar infiltracGes. A existéncia de
umidade com esse tipo de origem adquire importancia especial quando se trata de edificacGes que ja
possuem um longo periodo de existéncia. Tal fato decorre da presenca de materiais que podem ter seu
tempo de vida ja excedido, como sistemas de impermeabilizagGes e tubulagcdes (dutos de ferro fundido
para agua potavel ou manilhas ceramicas para aguas servidas), que ndo costumam ser contempladas em
planos de manutencdo predial (LERSCH, 2003).

3.4.3 - Tratamento da madeira

De acordo com Rodrigues (2013), os agentes bioldgicos sdo a causa mais frequente de deterioragdo das
estruturas de madeira. Observando a degradacdo da madeira nas partes constituintes das esquadrias e das
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portas, conforme mostra as Figura 3 (d) e Figura 3 (e), identifica-se que houve um ataque de pragas que
resultou na deterioracdo da estrutura em madeira. Devido a idade da estrutura e a auséncia de reparos
continuos para a preservagao, a madeira se degradou com o passar do tempo e fatores como umidade e
falta de ventilagdo com a edifica¢do fechada, propiciou o ataque de pragas.

4. Discussao de resultados

Como indicado previamente, as etapas de andlise deste estudo foram feitas a partir de uma estratégia
histérica, onde foram observadas as técnicas construtivas de um patrimoénio histérico do Municipio de
Curvelo/MG com o intuito de posteriormente se catalogar possiveis anomalias.

Na area total amostrada do patrimonio foram encontradas as seguintes anomalias: fissuras em alvenarias,
manchas de umidade, destacamento e manifestacGes patoldgicas em madeira. Para classifica-los de acordo
com a matriz GUT, utilizou-se de analise fotografica das manifestacdes patoldgicas encontradas no estudo
de caso do Prédio 2. Com isso, registrou-se os niveis de Gravidade, Urgéncia e Tendéncia para cada uma
delas, sendo de 1 (menos grave) a 5 (mais grave), conforme mostra o quadro 1 com os resultados das
analises.

Quadro 1 - Matriz de prioridades GUT (gravidade, urgéncia e tendéncia)

Matriz de Prioridades GxUxT
Problema Gravidade Urgéncia Tendéncia GxUxT Classificagao
Fissuras 4 3 5 60 12
Umidade 3 2 4 24 29
acidental
Patologias em 3 3 2 8 3¢
madeira
Destacamento 2 1 2 4 49

5. Conclusao

Apds a realizacdo da anamnese do Prédio 2 foi possivel conhecer o histérico da edificacdo e entender
melhor suas técnicas construtivas e identificar anomalias possivelmente causadas pelas mesmas. A vistoria
realizada pelos autores contribuiu para a analise das manifestagdes patoldgicas atuais. Para esta edificagao
foram encontradas manifestacdes patoldgicas como: fissuras, destacamento, degradagdo da madeira e
manchas de umidade. A anamnese melhorou a compreensdo e identificagdo dos diversos aspectos da
edificagdo através da analise dos relatdrios fotograficos pretéritos e atual, com registros entre os anos de
2002 e 2020. Esta avaliagdo histérica contribuiu na identificagdo das mudangas estéticas, construtivas e a
evolugao ou permanéncia das manifestagdes patoldgicas ao longo dos anos. Para cada uma das principais
anomalias encontradas no estudo de caso em questdo, foram apresentadas possiveis solu¢des e com
auxilio da matriz GUT foi possivel classifica-las e definir qual anomalia mais comprometeu o edificado.

A discussdo dos resultados trouxe que as fissuras, manchas de umidade e as manifestacdes patoldgicas em
madeiras (abaulamentos, ataque de animais xil6fagos, entre outros), ficaram em primeiro, segundo e
terceiro lugar, respectivamente, em carater de Gravidade, Urgéncia e Tendéncia. Assim dar-se-a entender
gue os reparos dessas manifestagdes patoldgicas sdo de suma importancia para a reabilitagao desse prédio,
enquanto que para o destacamento da pintura ndo hd urgéncia de ser tratado, pois o edificado em estudo
estd em reforma atualmente. Destacou-se a importancia da anamnese e da gestdo de reabilitacdo em
patrimonio como suporte a preserva¢ao dos patrimoOnios histdricos, pois assim foi possivel destacar
algumas irregularidades de manutengBes passadas e suas consequéncias para a situagao atual desse
patrimonio construido. Esse trabalho obteve uma base de dados acerca do assunto de gestdo patrimonial e
manifesta¢cdes patoldgicas em patrimoOnios histéricos, o que pode auxiliar futuros pesquisadores a se
aprofundarem nesse assunto importante no campo da edificagdo histérica. A preservacdo e reabilitagcdo
desses patrimoénios histdricos, salvam sua histéria, preservam suas memadrias para a sua comunidade e
evita-se a deterioracdo dos edificados, enaltecendo a sustentabilidade dessas edificacbes, as vezes
esquecidas, e que devem ser mais valorizadas culturalmente.
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