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Resumo: O programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) teve inicio em 2009, com o intuito de diminuir a
dificuldade habitacional da populac¢do brasileira e facilitar a aquisicdo da casa prépria. O tempo de vida util
de uma edificacdo depende de varios fatores, como materiais utilizados, procedimentos executivos, projetos,
modo de uso, entre outros. Alguns fatores contribuem para o surgimento de manifestagdes patoldgicas como
a mao de obra que nem sempre é especializada, falhas na etapa de execucdo e uso de materiais de baixa
qualidade. A presente pesquisa tem como objetivo verificar a influéncia do tempo nas manifestacdes
patolégicas de edificagbes do Programa MCMV. A metodologia utilizada consistiu em entrevistas com
moradores e visitas in loco em condominios habitacionais populares com diferentes idades de construcado
situados nos municipios de Cidade Ocidental-GO, Valparaiso de Goids-GO e Recanto das Emas-DF para
vistoria e relatdrios fotograficos. Foi feito um tratamento de dados e montagem da matriz GUT para as areas
internas e externas dos condominios inspecionados. A edificacdo mais jovem apresentou poucas
manifestagdes patoldgicas em relagdo a edificacdo mais velha, mostrando que a idade da edificacdo contribui
para o aparecimento de manifesta¢Oes patolégicas, tendo em vista que a edificacdo mais velha apresentou
um numero significativo de problemas.

Palavras-chave: Manifestaces patolégicas; GUT; Residéncias populares.

Abstract: The “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) program started in 2009, with the aim of reducing the
housing difficulties of the Brazilian population and facilitating the acquisition of a home. The lifespan of a
building depends on several factors, such as materials used, executive procedures, projects, mode of use,
among others. Some factors contribute to the emergence of pathological manifestations such as labor that
is not always specialized, failures in the execution stage and the use of low-quality materials. This research
aims to verify the influence of time on the pathological manifestations of buildings in the MCMV Program.
The methodology used consists of identifying with locations and visits in loco in popular housing
condominiums with different ages of construction located in the cities of Cidade Ocidental-GO, Valparaiso de
Goids-GO and Recanto das Emas-DF for inspection and photographic reports. Data processing and assembly
of the GUT matrix was carried out for the internal and external areas of the inspected condominiums. The
youngest building showing very few pathological manifestations in relation to the older building, showing
that the age of the building contributes to the appearance of pathological manifestations, considering that
the older building presented a significant number of problems.
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1. Introducao

As manifestacGes patoldgicas sdo problemas encontrados em diversas edificagcbes. Sdo exemplos de
manifestagdes patoldgicas as fissuras, deterioragdo das estruturas de concreto, manchas, eflorescéncia,
corrosdo de armadura, etc. Segundo Silveira Neto (2005), as manifestacbes podem aparecer por causa de
materiais de baixa qualidade, mao de obra ndo qualificada, projetos com erros, mudanca no uso dessas
edificacdes depois da conclusdo da obra, uso inadequado pelo dono do imdvel e falta de manutencéo.

Segundo Sena et al. (2020), as manifestacGes patoldgicas podem ser divididas em dois grupos: os simples e
os complexos. Os simples podem ser analisados através de uma padroniza¢do, sendo mais evidentes a “olho
nu” e ndo necessitando tanta experiéncia do profissional responsavel. Um exemplo que pode ser dado é a
corrosdo de armaduras em um pilar, causado pela falta de cobrimento nas armaduras e/ou baixa qualidade
do concreto utilizado. Os complexos sdao aqueles que necessitam de um profissional com conhecimentos
aprofundados e uma investigacdo profunda do problema encontrado com a utilizacdo de equipamentos que
possam aferir e dizer a origem na manifestacdo. Pode-se citar como exemplo a umidade, pois o local onde se
mostra a manifestacdo patolégica nem sempre é o local de origem, sendo necessario uma investigagdo mais
apurada.

O programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) foi criado para atender as necessidades basicas de habitacdo
da populagdo de baixa renda. O programa funciona por meio da concessao de financiamento ao beneficiario
organizado de forma associativa por uma entidade organizadora e com recursos provenientes do Orcamento
Geral da Unido - OGU, apontados ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS.

De acordo com Silveira Neto (2005), uma edificagdo necessita de manutencdo ao longo de sua vida uatil. A
cada manutencdo é possivel recuperar parte do desempenho perdido da edificacdo, podendo ser uma
manutengdo preventiva que visa corrigir o erro antes de acontecer e manutenc¢ao corretiva que é feita
guando ha o aparecimento da manifestacdao patoldgica. Apesar disso, grande parte dos moradores desses
conjuntos habitacionais populares ndo tem condicdes de fazer reparos regulares, o que agrava o surgimento
das manifestacdes patoldgicas.

Os moradores de edificacobes do MCMV tém mostrado que essas casas apresentam manifestacdes
patoldgicas dos mais diversos tipos. Segundo Queiroga e Aquino Filho (2018), dados obtidos através de
modelagens estatisticas mostram que as manifestacGes presentes nessas edificagdes sdo originadas de erros
na fase de projeto e execucdo, livrando os moradores da culpa pelo surgimento dessas manifestactes
patoldgicas. Isso reflete nas edificagbes, pois certamente havera reducdo da vida util da edificacdo. Hoje o
numero de reclamacdes em relacdo a essas casas e pessoas arrependidas de terem comprados sdo enormes,
pois viver em uma casa onde hd presenca de manifestacdo patoldgica reflete significativamente na qualidade
de vida do proprietario.

Segundo Costa et al. (2020), uma das metodologias utilizadas para analisar as manifesta¢cdes patoldgicas é a
Matriz GUT, que foi criada na década de 80 com o intuito de classificar problemas e, com isso, classifica-los
de acordo com uma ordem de prioridade. Essa metodologia é simples de utilizar, basta construir uma tabela
com os problemas e analisar os fatores de Gravidade, Urgéncia e Tendéncia atribuindo nota de 1 a 5.
Posteriormente, os fatores sdo multiplicados e os resultados sdo ordenados em ordem decrescente, ou seja,
a maior prioridade é o maior valor obtido.

Diante do exposto, esta pesquisa visa verificar o efeito do tempo no surgimento de manifestacGes patoldgicas
em residéncias do programa MCMV utilizando a matriz GUT.

2. Metodologia

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa aplicada qualitativa que visar compreender o assunto
através de coleta de dados. Uma pesquisa é aplicada quando envolve verdades e interesses locais, com o
objetivo de gerar conhecimentos para aplicagdo pratica e dirigidos a solucdo de problemas especificos (SILVA;
MENEZES, 2005).

Foram realizadas visitas em trés condominios, denominados de Condominio A, Condominio B e Condominio
C. O critério de escolha dos condominios foi feito por meios de:
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e tempo da construcdo, com diferentes idades de construcdo;
e ndo havendo reformas recentes;
e obrigatoriamente fazendo parte do programa MCMV.

O condominio A possui 2 anos de construido. Ele estd localizado na Cidade Ocidental e possui 6 blocos, com
16 apartamentos em cada bloco com 4 apartamentos em cada pavimento, totalizando 4 pavimentos por
bloco. O condominio conta com uma area de lazer com churrasqueira, estacionamento privativo e uma
quadra de esportes.

O condominio B possui 5 anos de construido e estd localizado na cidade de Valparaiso de Goias-GO. Ele possui
2 blocos, com 16 apartamentos em cada bloco, sendo 8 apartamentos em cada pavimento, totalizando 2
pavimentos por bloco. O condominio conta com uma area de lazer com churrasqueira, estacionamento
privativo e uma quadra de esportes.

O condominio C foi construido ha 7 anos e esta localizado na cidade de Recanto das Emas. Ele possui 8 blocos,
com 16 apartamentos em cada bloco. O condominio tem uma drea de lazer com churrasqueira,
estacionamento privativo e uma brinquedoteca.

Durante as inspegoes foi aplicado aos moradores um questionario para coletar informacGes. Além disso, foi
feito um registro fotogréfico das manifestacGes patoldgicas, como mostrado nos Apéndices A, B e C.
Posteriormente foram listados os problemas e foram conferidos a eles notas dos fatores Gravidade (G),
Urgéncia (U) e Tendéncia (T). Com isso foi calculado o nimero GxUXT para saber identificar o grau de
priorizacdo para realizacdo de terapia das manifesta¢des patoldgicas encontradas.

3. Resultados e Discussao

Nesta etapa sdo apresentadas e discutidas as manifestagdes patoldgicas encontradas nos condominios
durante as inspegGes na parte interna e externa. A parte interna se refere aos apartamentos e a parte externa
se refere as areas ndo privativas como drea de lazer e fachada.

3.1 Condominio A

Durante a realizacdo da inspecdao nesse condominio, com 2 anos de construido, foi mencionado pelos
moradores que nenhum dos apartamentos foi entregue com ceramica no piso, incluve em suas areas
molhadas, tendo que ser colocado pelos moradores posteriormente. Em entrevista com alguns moradores
foi relatado que a construtura responsavel utilizou materiais de baixa qualidade, como portas, torneiras e
ceramicas, sendo necessario realizar a troca apds a mudanga para os apartamentos. A Figura 1 apresenta
alguma das manifestacdes patoldgicas encontradas.

-

&

-Figura 1A— (A) M‘anéhas na fachada do bloco A; (B) Trinca na sala de estar
Algumas das manifestagdes patoldgicas encontradas foram a existéncia de manchas nas paredes do bloco A
devido a falta de pingadeira, como pode-se ver na Figura 1(a). Observa-se na Figura 1(b) que foram

encontradas trincas perto das extremidades da sala de um apartamento do segundo andar. Pode-se observar
na Quadro 1 o grau de priorizacdo da area interna do condominio A.
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Quadro 1 - Grau de prioriza¢do da area interna do condominio A

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de
priorizagao

Trincas e 2 1 1 2 1
fissuras

Sujidade e 1 1 1 1 2

Mancha de

escorrimento

de agua

No condominio A, o pior caso interno apontado pelo GUT foi a presenga de trincas e fissuras, com nota 2,
sendo esta localizada na sala em um dos apartamentos. A apresenta¢do dessa manifestacdo patoldgica
chama a atencgdo por ser um condominio recentemente construido.

A drea externa do condominio conta com uma area de lazer equipada com uma area para eventos. Na
inspecdo foram encontradas fissuras, manchas nas fachadas, manchas escuras nos cantos das janelas
expostas e manchas na laje de acesso a cobertura como mostrado na Figura 2.

Figura 2 — (A) Fissuras no estacionamento; (B) Mancha por falha na impermeablizacdo da manta da laje que da acesso
a cobertura

A Figura 2(a) se refere a fissuras encontradas no estacionamento desse condominio. A Figura 2(b) se refere
a existéncia de manchas causadas por falha na impermeabilizagdo da manta da laje que da acesso a cobertura
do prédio, ficando este problema evidente em periodos chuvosos, provocando essa mancha. Pode-se
observar no Quadro 2 o grau de priorizagdo da drea externa do condominio A.

Quadro 2 — Grau de priorizagdo da area externa do condominio A

Patologia G U T GxTxU Grau de Prioridade
Fissuras 2 2 2 8 1
Manchas nos cantos 2 1 1 2 2
das janelas
Manhas da fachada 1 1 1 1 3

O pior caso na drea externa apontado pelo GUT sdo as fissuras, com nota 8. Na gravidade, foi realizado a
classificagdo “pouco grave”, sendo atribuida nota 2, pois os danos sdo minimos para o condominio. No item
urgéncia, a classificagdo foi “pouco urgente”, também sendo atribuida nota 2, pois o problema pode esperar
um pouco. Na tendéncia, foi classificada como podendo o caso piorar a longo prazo, sendo definida a nota
2.
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3.2 Condominio B

O condominio B com idade de 5 anos apresentou algumas manifestagGes patoldgicas, sendo que predominou
em todos os apartamentos inspecionados a existéncia de fissuras. Embora apresenta-se um grau elevado de
manifestacdes patoldgicas, segundo os moradores a construtora realiza manutencdes corretivas quando
solicitado. Este condominio foi entregue com revestimento cerdmico em todos os apartamentos. Foram
encontradas algumas manifestagdes patoldgicas na area interna, como mostrado na Figura 3.

Figura 3 —Fissuras nas ceramicas na cozinha

A Figura 3 mostra fissuras nas ceramicas com 37 cm de comprimento em uma das cozinhas do apartamentos
visitados. Esse problema foi encontrado em 4 apartamentos, sendo necessdria a sua troca. Pode-se observar
no Quadro 3 o grau de priorizacdo da area interna do condominio B.

Quadro 3 — Grau de prioriza¢do da area interna do condominio B

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorizagao
Trincas nas ceramicas 2 1 1 2 4
Desplacamento das ceramicas 2 2 2 8 2
Fissuras 2 1 1 2 3
Mofo na drea de lazer 4 3 3 36 1

No condominio B, os piores casos da parte interna foram o mofo na area de lazer e o desplacamento das
ceramicas, com notas GUT 36 e 8, respetivamente. Dessa forma, deve ser feita a retirada da ceramica e a
colocacao da mesma com material e mao de obra de qualidade, visto que o morador citou que esse problema
é recorrente, ja que houve a retirada, mas o problema voltou a aparecer. De acordo com a nota GUT, o mofo
na drea de lazer pode ser classificado como “muito grave”, pois pode causar sérios danos a edificagdo. No
item urgéncia, a classificacdo foi “urgente”, pois o problema deve ser solucionado rapidamente. Na
tendéncia, foi classificada como podendo o caso piorar a médio prazo.

Esse condominio conta com uma drea de lazer equipada com uma mini quadra de futebol, que foi concebida
pelos préprios moradores ha 1 ano, e uma area para eventos. A Figura 4(a) apresenta a Unica manifestacdo
patoldgica encontrada. Na Figura 4(b) destaca-se um problema que pode resultar no surgimento de
manifesta¢des patoldgicas.

Influéncia do Tempo Nas Manifestagdes Patoldgicas em Residéncias Populares

978



(A)

Figura 4 — (A) Fissuras na parede de entrada; (B) esgoto entupido no estacionamento

A Figura 4(a) apresenta uma fissura presente no muro de entrada do condominio e Figura 4(b) um esgoto
entupido que pode resultar no surgimento de manifestacGes patoldgicas. Pode-se observar no Quadro 4 o
grau de priorizacdo da drea externa do condominio B.

Quadro 4 — Grau de priorizagdo da area externa do condominio B

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorizagao

Fissuras 2 1 1 2 1

A Unica manifestagdo patoldgica encontrada na drea externa do condominio B foi o aparecimento de fissuras.
Apesar disso, ressalta-se que foi encontrado um esgoto entupido, como observado na Figura 4(b), que pode
resultar no surgimento de manifestacbes patoldgicas no futuro, devendo este problema ser resolvido
brevemente.

3.3 Condominio C

Durante a inspeg¢do foram constatados diversos tipos de manifesta¢cdes patolégicas no condominio C, com 7
anos de idade. Algumas queixas foram feitas pelos moradores como por exemplo o fato da construtora ter
utilizado materias de baixa qualidade, sendo necessario refazer a pintura e trocar a ceramica. A Figura 5
apresenta as manifestagGes patoldgicas encontradas na drea interna dos apartamentos.

(A)

Figura 5 — (A) Eflorescéncia no banheiro do terceiro andar; (B) Parede mofada na parede do terreo na area de
circulagdo

Como pode-se observar na Figura 5(a) ha existéncia de eflorescéncia nos banheiros inspecionados. Na Figura
5(b) é possivel verificar a existéncia de mofo na parede do térreo no bloco C desse condominio ocasioanda
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por falha na impermeabilizacdo. Pode-se observar no Quadro 5 o grau de priorizacdo da area interna do
condominio C.

Quadro 5 — Grau de priorizagdo da area interna do condominio C

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorizacdo
Descolamento das ceramicas 1 2 2 4 6
Mofo no banheiro 3 4 4 48 3
Manchas nos cantos das janelas 2 2 2 8 4
Infiltracdo nos banheiros 5 4 4 80 1
Fissura nos quartos 4 4 4 64 2
Eflorescéncia 2 3 2 12 5

O pior caso na darea interna apontado pelo GUT é a infiltracdo nos banheiros com nota 80, necessitando de
reparo rapido e de maior atenc¢do. Na gravidade, foi realizado a classificacdo “extremamente grave”, pois os
danos podem ser irreversiveis. No item urgéncia, a classificagao foi “urgente”, pois o problema deve ser
selecionado rapidamente. Na tendéncia, foi classificada como podendo o caso piorar em curto prazo.

Na parte externa foi possivel constatar alguns problemas referentes a construcdo e ao projeto, visto que um
dos blocos foi construido em um nivel abaixo dos demais. Sendo assim, quando chove a parte mais baixa fica
inundada e causa infiltracdo na parede desse bloco. Foi constatada uma tentativa de correcdo na parte
inferior das paredes, porém segundos os proprios moradores o problema persiste. A Figura 6 apresenta as
manifesta¢des patoldgicas encontradas na area externa do condominio C.

(A)

Figura 6 — (A) Mancha no canto da janela da fachada; (B) Fissura na brinquedoteca

Algumas das manifestagdes encontradas foram manchas dos cantos da janelas como pode ser visto na Figura
6(a), causada por falta de pingadeira. Outra manifestagdo relatada na Figura 6(b) foi a existéncia de fissura
na brinquedoteca construida pela construtora do condominio. Outras manifestagdes econtradas foram a
existéncia de mofo nas fachadas, trincas e fissuras em praticamente todo o condominio, até mesmo na
portaria e na entrada do condominio. Na drea da churrasqueira hd manchas na parte inferior das paredes.
Pode-se observar no Quadro 6 o grau de priorizacdo da area externa do condominio C.

Quadro 6 — Grau de prioriza¢do da area externa do condominio C

Patologia G U T GUT= GxUxT Grau de priorizagao
Manchas na fachada 1 1 1 1 4
Inflltra.gao nas pared.es do 5 5 4 100 1
pavimento superior
Mofo na drea de lazer 5 4 4 80 2
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O pior caso na drea externa, apontado pelo GUT, é a infiltracdo nas paredes de pavimento superior, com nota
100, necessitando de reparo rapido e de maior atengdo. Os prejuizos sdo extremamente graves e o dano tem
potencial para se tornar irreversivel, sendo necessaria uma acdo imediata para correcdo.

3.4 Influéncia do tempo nas manifestacdes patoldgicas

Através dos resultados da matriz GUT, é possivel confirmar que o tempo é um dos fatores que contribui no
surgimento e agravamento das manifestacGes patoldgicas. As fissuras, por exemplo, foram observadas em
todos os condominios, mas com notas e gravidades diferentes. O condominio C, de maior tempo de
construcdo, apresentou maiores notas GUT e maior quantidade de manifestacGes patoldgicas, enquanto o
condominio A com menor tempo de construgdo apresentou menores notas GUT, consideradas com menores
gravidades de manifestacbes. Esse comportamento pode ser justificado, pois com o decorrer do tempo a
construcdo esta sujeita a variagdes térmicas, expansao dos blocos por umidade, repercutindo na dilatagdo e
contragdo dos materiais, provocando o aparecimento de fissuras, por exemplo (THOMAZ, 2020).

4. Conclusao

A metodologia da matriz GUT permitiu a determinac¢do do grau de priorizagao das manifestagdes patoldgicas
de trés condominios de diferentes idades: 2 anos, 5 anos e 7 anos. Tendo em vista os dados apresentados, é
possivel correlacionar o tempo com o surgimento de manifestacdes patoldgicas nas edificacdes, visto que o
condominio A com idade de 2 anos apresentou uma relagdo menor no quantitativo de manifestacGes
patoldgicas, enquanto o condominio C com idade de 7 anos apresentou diversas manifestacGes patoldgicas.
Os tipos de manifestagdes observadas mudaram conforme o avancar da idade dos condominios. Enquanto
os de menor idade apresentaram problemas relativamentes nao graves e com o nimero GUT menor, nos
outros foram constatados problemas com gravidade urgente, apresentando valores de GUT maiores.

Recomenda-se que esta pesquisa seja ampliada para um maior nimero de edificacbes e em diferentes
cidades e estados para se obter maior precisdo na investigacdo do surgimento de manifestacGes patoldgicas
em residéncias populares em diferentes regides. Dessa forma, a partir de um estudo mais amplo, sera
possivel definir agdes para mitigar a ocorréncia de manifestagdes patoldgicas em habita¢des de interesse
social.
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