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Resumo: O solo pode sofrer deformacgdes por trés principais motivos, sendo o enfoque desse trabalho a
deformacdo por adensamento do solo. Nesse sentido, este artigo tem como objeto de estudo uma edificacao
publica no municipio de Balneario Camborit/SC. Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é discorrer
de forma critica e qualitativa sobre as medidas adotadas in loco para sanar a patologia oriunda de recalque
diferencial e adensamento de solo, suas caracteristicas e medidas de correcdo. Buscou-se verificar se as
técnicas aplicadas na resolugdo dos problemas foram corretas e eficientes a longo prazo. Bem como, as
implicagGes financeiras referentes a abordagem adotada, seja ela definitiva ou paliativa. Observamos, que
as falhas construtivas e de projeto sdo as maiores responsaveis por problemas patoldgicos na maioria das
construcbes. Os problemas relacionados a patologia em funda¢des, em suma, sdo causados por um
ineficiente e incorreto estudo do solo ou na maior parte das vezes pela inexisténcia de tal estudo. Diante do
exposto, a falta de informacGes sobre o projeto estrutural, estudo topografico e execucdo da obra, tornaram
invidvel o estudo aprofundado da origem da patologia. Entretanto, com base nas inspe¢des visuais realizadas
e a na revisdo da literatura, concluiu-se que devido a idade avancgada da edificacdo, se o adensamento de
solo ja ndo estiver estabilizado, ele € minimo. Nesse sentido, a medida adotada foi eficaz e definitiva para
guele ponto especifico da edificacado.

Palavras-chave: Patologia. Manifestagdes Patoldgicas. Recalque diferencial. Adensamento de Solo.

Abstract: The soil can suffer deformations for three main reasons, the focus of this work being the
deformation due to the densification of the soil. In this sense, this article aims to study a public building at
Balneario Camborit / SC. Based on the above, the aim of this paper is to discuss critically and qualitatively
the measures adopted in loco to solve the pathology problem resulted from differential settlement and soil
density, its characteristics, and correction measures. We sought to verify whether the techniques applied to
solve problems were correct and efficient in the long run. As well as the financial implications about the
approach adopted, be it definitive or palliative. We observed that construction and design failures are the
main responsible of pathological problems in most constructions. The problems related to pathology in
foundations, in short, are caused by an inefficient and incorrect study of the soil or, usually, by the absence
of such study. Given the above, the lack of information on the structural design, topographic study, and
execution of the work made the in-depth study of the origin of the pathology impracticable. However, based
on the visual inspections carried out and the literature review, it was concluded that due to the advanced
age of the building, if the soil density is no longer stabilized, it is minimal. In this sense, the measure adopted
was effective and definitive for that specific point of the building.
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1. Introdugao

O termo patologia € comumente relacionado a medicina, sendo considerado a ciéncia que estuda as doencgas,
seus sintomas e causas. Ja terapia pode ser considerada a ciéncia que estuda os meios para se curar e tratar
doengas (OLINTO, 2001). Para a Engenharia Civil, patologia é uma disciplina que busca estudar as doencas
que ocorrem nas estruturas e que com o tempo acarretam seu deterioramento. Sendo de extrema
importancia para aumentar a qualidade e durabilidade de edificagdes (NAZARIO e ZACAN, 2011).

Tendo em vista que as construcdes civis em suma se assentam sobre o solo, é de extrema importancia
conhecer o seu comportamento, principalmente quando solicitado este é solicitado por tensdes. Um dos
pontos mais importantes ao se estudar o solo é determinar as deformacgGes oriundas de carregamentos
verticais que tendem a provocar o recalque (deslocamento) da estrutura solo-fundacgdo (PINTO, 2006).

A infraestrutura, mais comumente conhecida por fundacdo, tém por funcdo transmitir os carregamentos
provenientes da superestrutura para o solo. Seu comportamento pode ser afetado por diversos fatores a
longo prazo. Comecando pelo projeto, onde o solo deve ser estudado, passando pelas etapas construtivas e
finalizando com os efeitos pds-implantacao, na qual inclui sua degradacdo (MILITITSKY, SCHNAID e CONSOLI,
2015).

Quando o solo é submetido a carregamentos, ele tende a deformar, essa deformacdo recebe o nome de
recalque. As deformagdes causadas por recalques movimentam a fundacdo e dependendo da intensidade
dos deslocamentos, estes podem causar danos graves a superestrutura. Nesse sentido, o solo pode sofrer
deformacgdes por trés principais motivos: deformacdo por escoamento lateral, deformacdo elastica e
deformacgdo por adensamento do solo (REBELLO, 2008).

A deformagdo dos solos por adensamento, variam de intensidade e duragao em fungao do tipo de solo. Nesse
sentido, os solos sdo classificados em fungdo dos seus constituintes principais pelo trilinear dos solos. Para o
caso dos solos areno-argilosos, estes sdao constituidos por cerca de 60% a 70% de areia e 30% a 40% de argila.
Com base na curvas de tempo-recalque, sabe-se que a argila passa por trés fases distintas de compreensao,
sendo elas: compressédo inicial, compressdo primdria e compressdo secundaria. (CAPUTO, 1988).

Ainda segundo Caputo (1988), a compressdo inicial é instantanea, ocorre a partir do momento em o solo
recebe o carregamento. A compressdo primaria ocorre nos primeiros anos da estrutura e apresenta valores
de deformagdo maiores quando comparados com a compressdo secunddria, que por sua vez, nao é tao
significante devido a lentiddo com que ocorre. O autor relata ainda, que ndo existe uma separagao nitida
entre as duas ultimas fases, segundo ele, ambas coexistente em um certo momento.

O adensamento do solo pode ocorrer ainda por vibragdes ocasionadas por trafego intenso de veiculos. Essas
vibracdes no solo tendem a compacta-lo, favorecendo recalques diferenciais que por consequéncia geram
fissuras, trincas e rachaduras. O recalque pode ser considerado estabilizado quando toda a agua entre as
particulas de solo é expulsa e o mesmo ndo apresenta mais variagcdes de volume. Se ndo ha danos a estrutura,
a medida corretiva trata-se apenas de vedar a abertura (REBELLO, 2008).

Com base no exposto, analisaremos os problemas patoldgicos decorrentes do adensamento de solo em uma
edificacdo publica localizada no municipio de Balneario Camborit/SC. Para essa demanda, foi realizado um
estudo acerca da patologia oriunda de recalque diferencial e adensamento de solo, suas caracteristicas e
medidas de correcao.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discorrer de forma critica e qualitativa sobre as medidas adotadas
in loco para sanar a patologia encontrada na edificagdo. Buscamos verificar se as técnicas aplicadas na
resolucdo dos problemas foram corretas e eficientes a longo prazo. Bem como, as implicagdes financeiras
referentes a abordagem adotada, seja ela definitiva ou paliativa.
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2. Manifestagdes Patoldogicas em Edificagoes

No Brasil tem-se poucos dados sobre as causas dos problemas patoldgicos mais comumente encontrados nas
construcdes. Contudo, por meio de estudos realizados por outros paises, sabe-se que a causa principal é
relacionada a movimentac¢des dos materiais que compdem a estrutura e tensdes oriundas de sobrecargas
(THOMAZ, 1989).

Existem diversas manifestacGes patoldgicas que podem ocorrer nas estruturas de concreto armado e nos
demais componentes da construgdo. Dentre as sintomatologias mais comuns estdo: fissuras, deslocamentos,
manchas, umidades, bolor e eflorescéncias. Grande parte das patologias coexistem e sdo causadas por um
agente degradador previamente existente na edificacdo, dificultando encontrar a origem da patologia
(BORGES, 2008).

2.1 Patologia em FundacGes

O solo pode ser formado por decomposicdo quimica e desintegracdo mecanica da rocha de origem. Por meio
da desintegracdo mecanica das rochas temos os pedregulhos e areias, considerados solos de particulas
grossas. Temos também os siltes, considerados solos de particula intermediarias e em condi¢cdes muito
especiais temos as argilas. Com relacdo a formacao do solo por decomposicdao quimica, temos as rochas
originadas por meio da modificacdo mineraldgica da rocha de origem. Sendo representada pelas argilas,
consideradas solos de particula fina (CAPUTO, 1988).

Segundo Pinto (2006), essas deformacdes do solo podem ocorrer de forma rapida ou lenta dependendo do
tipo de solo. Nos solos arenosos ou argilosos ndo saturados essa deformacao ocorre de forma rdpida, ja nos
solos argilosos saturados essa deformacao é mais lenta, pois é necessario primeiramente a expulsdo da agua
dos vazios presentes no solo. Esse processo de expulsdo de dgua dos vazios do solo é denominado
adensamento dos solos.

Quando os solos sdo submetidos a cargas que tendem a provocar deslocamentos na fundacdo, além do
adensamento do solo ocorre outro fenbmeno, chamado de recalque. Dependendo da intensidade dos
deslocamentos, o recalque causado entre a estrutura solo-funda¢cdo pode causar danos sérios a
superestrutura, comprometendo sua integridade (REBELLO, 2008).

Os recalques podem ser ocasionados por deformacdo eldstica, deformacdo por escoamento lateral e
deformacdo por adensamento. Além desses fatores, o recalque também pode ser causado por: escavacao
dos entornos da estrutura; trafego intenso nos arredores da edificagdo e aumento do volume do solo
(REBELLO, 2008).

Toda fundagao recalca, pois, é caracteristico do solo sofrer variagdo de volume quando sujeito a aplicagao de
cargas. Essas variagdes de volume tendem a provocar deslocamentos nos aparelhos de apoio. Uma fundagao
adequada deve apresentar fator de seguranga e recalques compativeis com o perfeito funcionamento da
edificagdo (MILITITSKY, SCHNAID e CONSOLI, 2015).

Segundo Thomaz (1989), alguns fatores podem influenciar o aparecimento de recalques diferenciados, como,
por exemplo: consolidagdo distinta do aterro carregado, bulbo de tensdes entre fundagées vizinhas, falta de
homogeneidade do solo, rebaixamento do lencol freatico, etc.

2.2 Prevengado de patologias e recuperagao de edificios

Thomaz (1989) relata em seu livro que, antes da execucdo das medidas de recuperagdo é necessario um
diagndstico aprofundado a respeito das causas da manifestagdo patoldgica. Esse diagndstico deve considerar
se patologia apresentou danos graves a seguranca da estrutura. E importante que as medidas de recuperacdo
se baseiem nas medidas preventivas, quanto maior essa aproximacdo maior sera a eficiéncia alcancada com
o reparo.

O projeto para reabilitar uma estrutura degradada é mais complexo do que o projeto para execucdo de uma
nova construcdo. Isso se dd ao fato de que normalmente sabe-se muito pouco sobre uma estrutura existente
e o processo de reabilitacdo para cada tipo de material é distinto (BERTOLINI, 2010).
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A prevencdo de fissuras e demais patologias, em suma, necessitam de um bom planejamento, projeto e
construcdo. O custo do edificio ndo se restringe ao custo inicial de execucdo, os custos com manutencao
também fazem parte desse cdlculo. A ndo das patologias acabam interferindo diretamente em aumento de
custos (THOMAZ, 1989).

3. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboragao do trabalho, fundamenta-se em uma revisdo bibliografica sobre o
tema procedida por um estudo de caso, cujo objetivo foi explorar a patologia ocasionado por adensamento
de solo em uma edificagdo publica no municipio de Balneario Camborit/SC. A seguir, apresentaremos o
estudo de caso, isto é, o problema encontrado e as medidas tomadas in loco para sanar o problema.

Com base na revisdo bibliografica, serdo analisadas as provaveis causas das patologias encontradas e
analisaremos de forma qualitativa se as técnicas aplicadas na resolucdo da patologia foram corretas e
eficientes a longo prazo (definitivas), ou se a abordagem foi paliativa. Bem como, suas implicagGes
financeiras.

4. Estudo de caso

7

A construcdo objeto deste estudo de caso é um prédio publico localizado no municipio de Balneario
Camborit/SC. A mesmo apresenta idade estimada em 55 anos e desempenha fungdes administrativas. Por
se tratar de um prédio publico se faz necessaria uma breve explicacdo de como sdo executados os servicos
na edificacdo.

Por licitacdo a empresa executora dos servicos se tornou responsavel pelos servicos de engenharia nessa
edificacdo, isso inclui desde pequenas manutencdes até alteracdes de layout menos complexas. Entretanto,
para que qualquer servigo possa ser realizado, a empresa precisa da autorizagao da engenharia responsavel
pelo 6rgdo publico.

Essa autorizacgdo é feita por meio da emissdo de uma ordem de servico. A ordem de servigos é composta por
itens, esses itens sdo parte principal de um memorial descritivo, no qual constam todas as diretrizes de cuja
empresa é obrigada a respeitar, como especificacbes técnicas, processo de execucdo, aplicagdo, acabamento,
entre outros.

Além dos servigos a serem executados, a ordem de servigos contempla a importancia financeira dos servigos
e o prazo de execugdo. A empresa ndo pode realizar servigos diferentes do aprovado e ndo pode realizar
servico algum sem prévia autorizacdo, primeiro sob risco de receber multa e ter que refazer os servigos sem
onus financeiro ao 6rgdo publico, segundo sob risco de ndo receber pelos servicos prestados.

Diante do exposto, os servicos autorizados consistiam na realizagao de pintura e execuc¢do da viga na lateral
da edificagdo. Sendo o foco deste artigo o problema relacionado ao adensamento de solo, ou seja, patologia
em fundagdes.

4.1 Adensamento do solo

Nas laterais da edificagdo foram encontradas aberturas entre a viga e o solo. Além de dar ao prédio uma
aparéncia de abandono, a abertura causada pelo adensamento de solo estava favorecendo a entrada de
roedores e demais bichos no subsolo do prédio.

Apesar de ser verificado em todo o perimetro da construcdo, essas aberturas foram mais perceptiveis na
lateral do prédio onde ndo existe calgada, denominaremos “lateral A” (Figura 1). Na lateral supracitada o
desnivel com o solo era de aproximadamente 30 cm e apresentava uma extensdo de 18,50 m. Enquanto na
lateral oposta, denominada “lateral B” o desnivel variava de 2 cm a5 cm.
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Figura 1 —Viga com desnivel em relagdo ao solo
Fonte: Arquivo pessoal (2020).

Nas laterais onde existe calcada e o desnivel apresentava uma abertura pouco significante, nenhum servico
foi realizado. Contudo, nas laterais onde o mesmo estava muito visivel e com aberturas bem aparentes,
servicos corretivos fizeram-se necessarios.

Para melhor ilustrar o local de intervencao, foi elaborado o croqui abaixo (Figura 2). A parede lateral, no total,
apresentava um comprimento de 18,50 m. A mesma estava subdividida em 5 partes, separa por pilares. Em
cada trecho foram executadas uma nova viga e uma nova sapata.

Compete destacar, que o croqui é somente uma representagdo. Como ndo tivemos acesso ao projeto
estrutural ndo foi possivel representar de forma fiel a infraestrutura existente e suas dimensdes. Contudo,
as dimensdes conhecidas referentes aos servigos executados para execugao das novas vigas e sapatas foram
representadas.

1850

Solo
l—

Legenda

[ lEstrutura construida
Estrutura existente
I Alvenaria

Figura 2 — Croqui: Local de intervencdo e servigos executados
Fonte: Autor (2020).

Nesse sentido, os servigos corretivos realizados de modo a solucionar o problema na lateral mais critica,
“Lateral A”, consistiram em realizar a escavac¢do no local de forma a viabilizar a execug¢do de 5 sapatas (50 x
50 x 100 cm). Posteriormente em cada trecho, uma nova viga (15 x 25 cm) foi construida logo abaixo da
existente. Nas laterais a nova viga foi engastada nos pilares existentes (Figura 3) e por fim, cada nova viga foi
encunhada na viga acima.

Patologia em fundagdes: Estudo de caso acerca do adensamento do solo nas laterais de uma edificacdo.

1148



Figura 3 — Execucdo da sapata e da nova viga

Fonte: Arquivo pessoal (2020).

Segundo dados da CEPED (2015), o solo na regido de Balneario Camboril do tipo areno-argiloso e a litologia
encontrada é granitica. Como ndo tivemos acesso ao relatdrio topografico, ndo conseguimos identificar o
nivel de saturacdo do solo, ou seja, ndo conseguimos estimar a velocidade com que a deformacgao ocorreu.
Todavia, sabemos que além do solo natural da regido existe a presenca de aterro na construcao da edificacao.

Com base principalmente na inspegdo visual e nos conhecimentos do profissional de engenharia, sabemos
gue o adensamento é sempre mais rapido no inicio da vida util da edificacdo e que o mesmo tende a se
estabilizar com o tempo. Nesse sentido, compete informar que a edificacdo estudada tem idade estimada
em 55 anos.

Sabendo que o adensamento consiste na expulsdo de agua e ar dos vazios presentes no solo, esse fendbmeno,
bem como o recalque tende a se estabilizar com o tempo. Partindo do pressuposto que o adensamento estd
estabilizado, supdem-se que a medida tomada in loco sera eficaz a longo prazo, pois a abertura ndo voltara
a aparecer.

Contudo, outro fator deve ser considerado é que patologia em fundagdes ndo se restringe apenas a
adensamento do solo ou recalque diferencial devido a isso. Vibragées devido a trafego de veiculos também
tem impacto visivel em qualquer estrutura ndo dimensionada a esse tipo de carregamento. Com relagdo as
imediagGes da edificagdo, sabe-se que a mesma apresenta um fluxo intenso de carros e veiculos pesados.

Diante do exposto, a estrutura dificilmente sofrera sérias consequéncias futuras a respeito do adensamento
de solo, pois devido a sua idade avang¢ada, podemos concluir que se esses deslocamentos ja ndo tiverem
estabilizados, eles serdao minimos. Todavia, devido ao fluxo intenso de veiculos leves e pesados na
proximidade da constru¢do, a mesma sofrerd com fissuras, trincas e rachaduras oriundas de vibrag¢des do
trafego, que tendem a favorecer novos deslocamentos.

5. Consideragoes Finais

A técnica de diagndstico adotada para corrigir o problema relacionado ao adensamento do solo na “Lateral
A” consistiu-se na inspecdo visual da patologia encontrada in loco. Essa inspegao, considerou a experiéncia e
conhecimentos do engenheiro responsavel.

Falhas construtivas e de projeto serdo sempre as maiores responsdveis por problemas patoldgicos em
qualquer construgdo. Um projeto bem analisado, completo, que leva em torno todas as variaveis envolvidas
serd de grande importancia para evitar a ocorréncia de situagdes imprevistas cuja repercussao sobre
qualidade e vida util da edificagdo sera sempre tdo negativa. Outro ponto a ser considerado no estudo das
causas mais comum de patologias, é a execu¢do da obra. Nao adianta tomar tanto cuidado e ser tao criterioso
na elaboracdo de projetos completos e eficientes e ndo considerar a correta execugao dos mesmos.

Os problemas relacionados a patologia em fundagGes, em suma, sdo causados por um eficiente e incorreto
estudo do solo ou principalmente, pela inexisténcia desse estudo. Entretanto, a falta desse estudo
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topografico, que no inicio sempre parece uma economia inocente, podera acarretar patologias que podem
interferir na durabilidade e estabilidade da edificacdo. Além de deixar a edificacao visualmente desagradavel.

Compete destacar, que ndo temos informacdes suficientes acerca dos projetos e da execugao do prédio para
afirmar o que causou os problemas patoldgicos encontrados. Nesse sentido, as considera¢es foram oriundas
do estudo da bibliografia e ndo podem ser replicadas com certeza a essa edificacdo, pois ndo temos
informacodes a respeito de projeto e execu¢cdo da mesma para fazer tais afirmagdes. Contudo, sabemos que
essas patologias existem, que poderiam ter sido evitadas e que as informacgdes expressas acima sao, pela
bibliografia, as causas mais comuns desse problema.

A viga construida na lateral da edificacdo para solucionar os problemas causados pelo adensamento do solo,
é uma solugao definitiva para aquela ponto especifico de construgao. Conforme relatado, esse problema esta
presente em todo o perimetro do prédio, contudo os servicos corretivos foram realizados somente no ponto
mais critico, correspondendo a cerca de 7% da totalidade da edificacdo. Acredita-se que devido a idade da
construcdao o adensamento ja estd estabilizado, entdo essa abertura ndo vai voltar a aparecer no local de
intervencdo, bem como, ndo aumentara de proporgdo nas laterais restantes da construgao.

Todavia, ndo foi realizado um estudo do solo para saber se essa estabilizacdo de fato ocorreu ou ndo, estamos
tomando como base a idade estimada da edificacdo, que é de aproximadamente 55 anos. Tendo em vista
gue o problema do adensamento do solo ndo afeta somente as laterais do prédio, se o solo ndo se estabilizou
os recalques diferenciais causados por esse agente continuardo ocorrendo, e as fissuras caracteristicas desse
evento voltardo a aparecer com o passar do tempo, a longo prazo os sintomas tipicos dessa patologia nos
mostrardo se o problema de fato foi solucionado.

Por tanto, os servicos executados para tratar o problema decorrente do adensamento do solo, foram
definitivos para quele ponto em especifico da edificacdo e apresentaram uma importancia financeira de
aproximadamente RS 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais). Replicando esses mesmos servicos para as
demais laterais do prédio, temos um valor estimado em RS 103.900,00 (cento e trés mil e novecentos reais).
Contudo, nessa estimativa ndao esta considerando os servigos para demolicdo e execugao da cal¢ada nas
laterais onde se faz necessdrio. Tendo em vista que o prédio tem um perimetro de cerca de 290 metros, a
importancia financeira real seria muito maior.

Principalmente devido ao vulto financeiro e a necessidade de intervengdes na totalidade da edificagdo, a
administragdo publica responsavel pela edificagdo contrataria os servigos através de processos licitatdrios
especifico. Contudo, dependendo do tempo que a levar para ser realizada uma reforma global na edificagao,
é provavel que essa ideia seja deixada de lado, e uma nova estrutura seja construida para migrar os servigos
da edificagdo antiga para a nova.

Sabendo que pouco se estuda sobre patologias no Brasil comparado a paises mais desenvolvido, se torna
dificil analisar as causas patoldgicas que afetam edificacGes mesmo que com todas as informagdes sobre sua
execucdo. Sem informacdo alguma se torna ainda mais complicado, justificando a execucdo de servigos
paliativos na maior parte dos casos.

Por tanto, podemos concluir que os servicos executados foram eficazes e eficientes para aquele ponto
especifico. Se o adensamento do solo ja estiver estabilizado, o que pela idade da edifica¢do, acredita-se que
sim, esses deslocamentos ndo voltardo a ocorrer. Contudo, as fissuras, trincas e rachaduras continuardo
aparecendo, dessa vez causadas por vibracdes no solo devido ao trafego intenso na proximidade da
construcdo. Para esses sintomas patoldgicos, um estudo especifico e detalhado devera ser feito, haja visto
gue este nao foi o enfoque do presente trabalho.

Podemos perceber também, que a prevengdo é, e sempre serd, a alternativa financeira mais viavel,
principalmente porque os custos com manutengao afetardao os demais custos da edificagdao em toda sua vida
atil, mesmo que por muitas vezes isso ndo seja considerado.
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