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RESUMO

As fachadas correspondem a identidade visual de uma edificagdo, sua exposi¢do direta a
intempéries desencadeia manifestagdes patologicas. Este artigo tem como objetivo identificar e
apresentar as condi¢des de preservacdo das fachadas do edificio principal destinado a Estacao
Ferroviaria Nova, fazendo um resgate histérico do edificio e da art déco na cidade. A metodologia
baseia-se em levantamento bibliografico, inspecdo visual, mapeamento de danos e aplicagdo da
Matriz (GUT) Gravidade, Urgéncia, Tendéncia. As principais manifestacdes patologicas atuantes
referem-se a problemas estruturais, fissuras, descascamentos, descolamentos de argamassa e danos
relacionados 4 umidade e principalmente atreladas a acdes antropoldgicas. O estado de
conservagdo ¢ preocupante e necessita de intervencdes imediatas.

Palavras chave: Manifestagoes patologicas; Mapa de danos; Matriz GUT; Fachada; Art déco.

ABSTRACT

The facades correspond to the visual identity; its exposure to bad weather triggers pathological
manifestations. This article aims to identify and present the preservation of the facades of the main
building destined for railway station through the damage map and the historical rescue of the
building and art Déco. The methodology is based on a bibliographic survey, visual inspection,
damage mapping, and application of the Matrix (GUT) Gravity, Urgency, Trend. The main
pathological manifestations present refer to structural problems, cracks, peeling, mortar
detachment, and damage related to humidity and mainly linked to anthropological actions. The
state of conservation is worrying and needs immediate interventions.

KEYWORDS: Pathological manifestations; Damage map; GUT matrix; facade; Art Deco.

1. INTRODUCAO

O edificio principal destinado a Estacdo Ferrovidria Nova, objeto de estudo deste artigo, foi
referéncia para o desenvolvimento da cidade e toda a histéria da cultura algodoeira, sua
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infraestrutura configurou uma nova forma urbana para a cidade de Campina Grande, na Paraiba.
Com caracteristicas modernistas em estilo A7t Déco, a edificagdo foi inaugurada em 1961, como
comemoracao aos 50 anos da chegada do trem ao municipio.

O transporte ferroviario utiliza a estrada de ferro, e seus veiculos s@o os trens, trata-se de um modal
sem flexibilidade, mas com alta capacidade de transporte de materiais. Santos (2019) afirma que
com o impulso industrial automobilistico, este modal passou a ser visto como algo ultrapassado e
a sociedade enxergava nos transportes rodoviarios a agilidade e flexibilidade que o transporte
ferroviario ndo mais oferecia. Com a concorréncia desleal, os complexos ferroviarios foram
negligenciados e esquecidos pelos 6érgaos mantenedores.

Segundo Andrade et al. (2005), a edificacdo ¢ um patrimonio cultural assim como a arte, uma das
linhas mestras de desenvolvimento da civilizagdo. Deste modo, representa a época em que foi
construida, a técnica empregada e o contexto fisico e social em que esta inserida, tornando-se um
testemunho dos valores sociais € do momento histdrico no qual foi concebido.

Com o passar dos anos e a utilizacdo dessas edificacdes, ocorre a degradagcdo natural dos seus
materiais constituintes, devido a a¢do das intempéries. A auséncia de comprometimento dos 6rgaos
publicos com os procedimentos de manutengdo e reparos de eventuais manifestagdes patoldgicas,
acarreta uma consideravel reducdo de sua vida util. Scheidegger (2019) alerta para necessidade de
deteccdo precoce dos problemas patolégicos como chave para que ndo haja um comprometimento
total da estrutura, uma vez que, o quanto antes for localizado, analisado e tratado, tende a reduzir
as possibilidades de condenagdo e os custos para uma eventual reparagdo.

Tais constatagdes auxiliam a pensar um importante equipamento cultural tombado pelo Instituto
do Patrimonio Histérico e Artistico do Estado da Paraiba (IPHAEP), que atualmente encontra-se
completamente abandonado e desassistido, perdendo suas caracteristicas e potencializando
manifestagdes patologicas.

Entdo, este artigo tem como objetivo geral identificar as manifestacdes patoldgicas e as condigdes
de preservagdo das fachadas do edificio principal da Estacdo Nova. Para isso, apresenta como
objetivos especificos: resgatar a historia da estagdo nova e Art Déco, elaborar o mapeamento dos
danos existentes.

A metodologia utilizada para a elaboracdo do presente estudo baseou-se nas diretrizes para
representacdo grafica de mapa de danos de Achiamé e Filho (2018). E nos estudos desenvolvidos
por Tinoco (2009) para inspecionar fachadas de valor historico apresentando de maneira técnica as
manifestagdes patologicas presentes em edificagdes de valor cultural. Para conhecer o estado de
degradacdo das fachadas e fornecer subsidios para tomadas de decisdes, aplicamos a Matriz GUT
(Gravidade, Urgéncia e Tendéncia) além da andlise de levantamentos bibliograficos acerca da
problematica.

Na busca de investigar tais manifestagdes, Santos (2018) define a fungdo da envoltoria (fachadas e
cobertura) como a protecao dos espacos interiores das condigdes adversas do exterior, servindo
como barreira para estes agentes. Por estar exposto a diversas intempéries, 0s casos mais comuns
de manifestagdes patologicas identificadas em fachadas estdo atrelados aos descolamentos de
pastilhas, fissuragdo dos revestimentos, degradagdo de pinturas, presenca de eflorescéncia e bolor,
entre outros.

Por isso, elaborar o Mapa de Danos contribui na verificagdo das manifestagdes patologicas nas
edificagdes, de acordo com Barthel et al. (2009, p.1):
O Mapa de Danos se aplica somente aos bens culturais materiais e consiste na representacao
gréfica e sintética dos danos fisicos existentes no bem historico. E resultado de pesquisas
mais aprofundadas sobre o edificio que levardo ao conhecimento do estado de conservagao
para fundamentagdo da postura de intervengdo a ser adotada.
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Desse modo, esse estudo resgata a importancia da arquitetura Art Déco presente na edificacao da
Estacdo Ferroviaria Nova que representou o avanco da urbaniza¢do na cidade. Mostrando a atual
condi¢do do espago que outrora foi simbolo de modernidade e tecnologia.

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

Esse trabalho foi dividido em etapas, com a finalidade de organizar os procedimentos necessarios
para a realizagdo do mapeamento de danos das fachadas do edificio principal destinado a Estagdo
Nova, localizado no complexo ferroviario da cidade de Campina Grande- PB. A natureza da
pesquisa pode ser classificada como qualitativa e exploratoria, a partir de um estudo de caso, de
acordo com o tema escolhido.

A primeira etapa da elaboragdo consistiu na coleta de dados, foi executado um estudo bibliografico
com material especializado, como livros, monografias, cartilhas, artigos, entre outros materiais. A
segunda foi a inspecdo visual, com levantamento arquitetonico e documentagdo fotografica das
fachadas. Na terceira etapa foi feita a organizagdo e andlise dos dados coletados para posterior
confeccdo do mapeamento de danos e aplicagdo da metodologia da matriz GUT, produzido em
softwares especializados como AutoCAD e Excel. O produto final desta pesquisa ¢ o mapa de
danos e o grafico de priorizacao das fachadas.

3. ART DECO

Munduruca (2013) contextualiza o surgimento da arquitetura art déco em Paris, no ano de 1925,
apresentando-se como um conjunto de manifestacdes artisticas que teve como objetivo exteriorizar
um espirito moderno por meio da arte decorativa. A autora relaciona a difusdo pela associagao aos
avancos tecnologicos e pelas adaptagdes sofridas em cada pais. No Brasil, o estilo atingiu todas as
classes econdmicas, sendo adotado de forma mais sistematica com producdo extensa e unica, por
desenvolver materiais e técnicas proprias.

Nos estudos de Correia (2017) podemos constatar que no Brasil a arquitetura déco fez uso de
principios de hierarquizacao, expressos em formas escalonadas e enfatizando os acessos principais.
Em casas populares a estética encontra-se na forma de detalhes ornamentais das fachadas,
empregados cautelosamente, principalmente, nas platibandas.

Na cidade de Campina Grande, no século XX o estilo Art Deco fez parte da arquitetura. Melo
(2020) atrela a gestao do prefeito Vergniaud Wanderley que implantou uma reforma urbanistica
pautada pelos discursos de progresso, modernidade, embelezamento e sanitarissimo. Nesse
contexto foram edificadas a Biblioteca Municipal, o Cine Teatro, a sede dos Correios, Telégrafo,
assim como a Estacdo Nova com seu estilo Art Déco.

Os estudos de Queiroz (2010) reforcam essa relagdo do surgimento com a ruptura da implantagao
colonial e a introducdo de toda uma tecnologia doméstica com intuito de modernizar e reformular
o espaco publico. A cidade possui um patrimdnio art déco numeroso e significativo, erguido em
areas de expansdo urbana ou substituindo uma consideravel parcela dos antigos edificios de
heranga colonial que predominavam na regido central, conforme ilustrado na figura 01.
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Figura 01 Rua Maciel Pinheiro/ lado impar/ 1° quarteirdo. Camara municipal e sobrados
comerciais - foto Rossi (2010)

Queiroz (2010) alerta sobre a importancia da preservacdo dos nossos patrimonios, denuncia a
descaracterizacdo e a falta de sintonia existente entre o poder publico com um dos poucos elos
entre o século XXI e as memorias, modos de vida e o saber fazer da primeira metade do século
XX.

4. HISTORICO DA ESTACAO NOVA

Melo (2020) faz uma retrospectiva da chegada do trem, a partir do século XIX as cidades tornaram-
se simbolos da modernidade crescendo exponencialmente e sofrendo transformagdes culturais,
sociais e demograficas. O trem nesse contexto serviu como um encurtador de distancias, trazendo
inovagdes e substituindo o animal lento pela maquina. Na cidade de Campina Grande o trem
chegou em meados do século XX, carregando simbolismo, impulso econdmico e comercial,
transformando a cidade em um grande polo, com destaque no cenario nordestino. O primeiro ramal
ligava Campina Grande a Itabaiana onde havia uma grande comercializagdo do algodao, dai a
necessidade expansao de galpdes e locais para armazenamento.

Ainda Melo (2020), relaciona a criagdo da Estacdo Nova, no ano de 1957, pela Rede Ferroviaria
Nacional, ao intuito de ampliar a estrutura ferrovidria e atender as novas solicitagdes comerciais.
O complexo ferroviario destinado a Estagdo Nova esta localizado por meio da poligonal formada
pela Av. Prof. Almeida Barreto, Av. Almirante Barroso e Av. Almirante Barroso, no Bairro
Quarenta. O patio ¢ composto por 5 edificios utilizados como depositos, transporte de passageiros,
oficina, posto de abastecimento, abrigo técnico e administrativo a figura 02 ilustra a disposi¢ao dos
galpdes no complexo ferrovidrio.

EDIFICIO 05 EDIFICIO 04 EDIFICIO 03 EDIFICIO 02 EDIFICIO 01
POIO GALPAO ESTACAO ESCR.TECN. GALPAO

Figura 02 Complexo Ferrovidrio Estacdo Nova: Melo (2020)
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A edificagdo principal, objeto de andlise deste estudo, foi inaugurada no dia 29 de janeiro de 1961,
destinado a embarque e desembarque de passageiros, além de abrigar o sino da estagdo, reldgio e
o castelo do maquinista. Com o advento industrial automobilistico, o trem passou a ser visto como
algo ultrapassado e a sociedade reformula-se e passa a ver nos transportes rodoviarios as facilidades
que os trens perderam. O transporte de passageiros foi extinto na década de 1980, e passaram a
realizar apenas transporte de cargas.

Afonso (2017) descreve a composi¢ao da edificagdo pelas linhas arquitetonicas em estilo Art Déco,
com volumetria limpa e sem ornamentos, com arremate por uma torre central, possui grades de
esquadrias trabalhadas e um rico painel que tem como tema a vida na ferrovia, na figura 03
podemos identificar a volumetria da edificacao.

—— . N — — - —

Figura 03 Estacdo de Campina Grande-nova em 12/2009. Foto Jonatas Rodrigues

Atualmente os imoveis encontram-se em estado de abandono pelo poder publico. No que diz
respeito a legislagdo vigente no art.8 da Lei n® 11483/2007, cabe ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT a responsabilidade pela conservacao e manuten¢do dos bens
imoveis no tocante a revitalizacdo do setor ferroviario brasileiro. De acordo com o Ministério
Publico Federal, o municipio de Campina Grande demonstra interesse no uso e ocupagdo do
conjunto ferroviario, e junto ao DNIT iniciou tratativas para realizacdo de um Termo de Cessao.

5. FACHADAS E MANIFESTACOES PATOLOGICAS

Barth (2007), afirma que as fachadas tém o poder de produzir a imagem do edificio e de criar a sua
identidade visual. Assim como elas podem, também, melhorar o desempenho ambiental e atuar
como elemento condicionador natural da edificacao.

Apesar de sua fungao estética e de durabilidade Borges et. al., (2014) as fachadas sdo os primeiros
elementos a necessitar de intervencdes, devido a maior exposicdo a agentes deterioragdo como
acoes climaticas, mecanicas e antropoldgicas.

De acordo com Pereira (2012) o termo patologia nas edificagdes vem sendo utilizado em analogia
com as enfermidades da medicina. Ela consiste no estudo de danos sistematicos dos acidentes e
suas causas. O autor refor¢a que os principais problemas em edificagdes, sdo evolutivos que tendem
a se agravar com o tempo, porém pode-se compreender a natureza, a origem € 0s mecanismos
envolvidos.

Feigelson e Couri (2011) alertam que os imoveis historicos possuem caracteristicas construtivas
peculiares e devem ser analisados de forma distinta de uma edificagdo comum, necessitando de um
estudo adequado de revitalizacao e restauro. Os autores refor¢am a preocupacao com a durabilidade
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das edificacdes pois elas possuiam um sistema construtivo simples e com materiais e técnicas que
jé estdo em desuso.

6. MAPEAMENTO DE DANOS

Macedo apud Tinoco (2009) salienta que o método com maior eficiéncia e de simples aplicagcdo na
deteccdo, levantamento e representagdo de danos ou manifestagao patoldgicas ¢ a elaboragdo do
Mapa de Danos e o mapeamento de danos. Justifica-se esse procedimento porque, através desse
método, ¢ possivel caracterizar os niveis de degradacdo da edificacdo através da representacdo
grafica e fotografica dela, tornando possivel o conhecimento sobre as alteracdes estruturais e
funcionais.

Para melhor entendimento deste trabalho, ¢ importante salientar a diferenca entre Mapa de Danos
e Mapeamento de Danos. Tinoco (2009) diferencia o primeiro como um documento ou conjuntos
de documentos graficos e fotograficos que ilustram as realidades de uma edificacdo numa
determinada data ou tempo; o segundo se refere aos processos de investigacdes, levantamentos e
produgdo dos dados para elaboragdo do mapa.

Correa e Tirello (2012) afirmam que no caso das edificacdes historicas, se feito criteriosamente,
resulta em um importante documento ilustrador, na medida em que pode agrupar informacdes
relativas a quantidade, qualidade e intensidade das avarias dos materiais e estruturas dessas
construgdes, constituindo-se em uma legitima e importante instancia de diagnésticos dos bens
culturais.

Nao existe um modelo normativo a ser seguido, todavia neste estudo utilizaremos uma adaptagao
do modelo de representacdo grafica proposto por Achiamé e Hautequestt Filho (2018),
representado na figura 04. Composto de hachuras solidas e coloridas com legenda e fotografias
identificando os principais danos na edificagdo. Os autores agruparam em uma Unica ficha de
classificacdo de danos, 24 manifestagdes patologicas mais recorrentes em edificagdes brasileiras.

- ALTERACAD CROMATICA — MANCHA — PATINA EFLORESCEMNCIA

I:l ALVEOUIZAGAD

- ATAQUE DE INSETOS XILGFAGOS

FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS
FORMACARO DE POROS

- ATAQUE DE XILOFAGOS AQUATICOS INCRUSTACAD

[ souon

- COLONIZAGAD BIOLSGICA — PATINA BIOLOGICA

- CORROSAD METALICA
- CROSTA MNEGRA — SUJIDADES

I:' DEGRADACAOC DIFEREMNCIAL

INTERFEREMCIA DE ELEMENTOS
PERDA DE MATERIAL — LACUNA
PRESENGA DE WVEGETAQAO
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
UMIDADE ASCEMDENTE

- DESAGREGACAD — EROSAQD UMIDADE DESCEMNDENTE

WANMDALISMO

BRERCERRRDNE

I:I DESCASCAMENTO — ESFOUACAO

|:| DESCOLAMENTO — DESTACAMENTO I:l VESICULAS

Figura 04 Simbologia adaptada Fonte: Achiamé e Hautequestt Filho (2018)
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Todo o mapeamento foi desenvolvido pelo método indireto, conforme descreve Tinoco (2009), ele
consiste na interpretagdo de elementos escritos e graficos, com a¢des ndo destrutivas prezando pela
premissa que o conhecimento deve ser construido.

7. MATRIZ DE GRAVIDADE, URGENCIA E TENDENCIA (GUT)

O método da Matriz GUT (Gravidade, Urgéncia, Tendéncia) consiste na priorizagdo nas
intervengdes de manutengdo e reabilitagdo dos danos e/ou anomalias, sendo uma ferramenta
importante para auxiliar na tomada de decisdes dos gestores publicos. Braga (2019) explica que
para esta avaliagdo, o método dispde do uso de numeros que sdo associados a cada dano
inspecionado, a fim de definir os graus de criticidade em relagdo a cada problema encontrado.
Para classificagdo GUT sobre as gravidades, foram extraidos quadros do estudo de Braga (2019)
ilustradas nos quadros abaixo, onde a Gravidade (G) trata-se da importancia do problema e seu
potencial de dano (quadro 1). A Urgéncia (U) estar associado ao prazo para a realizagdo das
intervengoes (quadro 02), e a Tendéncia (T) refere-se a evolugao do problema em fung¢do do tempo
(quadro 03).

Grau Definicao do Grau Nota
Risco de morte, impacto irrecuperavel com perda excessiva de
TOTAL . . : 10
desempenho, Prejuizo financeiro muito alto.
Perigo de lesdo aos usudrios, danos recuperaveis ao meio ambiente

ALTA . ~ 8

e a edificacdo
Risco a satide dos usuarios ocasionados pela degradagdo de
MEDIA sistemas, avarias a0 meio ambiente reversiveis, perda financeira 6
média.
Sem risco de satde aos usuarios, baixa degradagao ao meio
BAIXA ambiente, necessidade de substituicao de alguns sistemas, perda 3
financeira baixa.
NENHUMA Sem risco de saﬁde'ou plenitude fisica, minima deterioragdo do 1
ambiente, nenhum dano de valor.
Quadro 01 Classificacdo GUT sobre as Gravidades, Braga (2019)
Grau Definicdo do Grau Nota

TOTAL Acontecimento imediato, necessidade de interdicao do imdvel sem 10
prazos extras.

ALTA Acontecimento na iminéncia de acontecer, urgente intervencao. 8

MEDIA Adversidade prevista para breve, necessidade de intervir 6
rapidamente.

BAIXA Inicializa¢do de um incidente, intervencao ainda em forma de 3

planos.
NENHUMA Adversidade imprevista, mas necessérif) acompanhamento para 1
futuras manutengoes.

Quadro 2 Classificagdo GUT sobre as Urgéncias, Braga (2019)
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Grau Definicao do Grau Nota
TOTAL Progresso da manifestagao 1meF11ato, podendo haver pioras a 10

qualquer instante.

ALTA Evolucdo da situagdo prestes a ocorrer 8
MEDIA Evolucdo a médio prazo. 6
BAIXA Possivel evolugdo a longo prazo. Podera vir a ocorrer. Situacao de 3

demora.
NENHUMA Situagdo estabilizada, sem evolucao do caso. 1

Quadro 3 Classificagdo GUT sobre Tendéncias, Braga (2019)

Para obter as prioridades, classificam-se os problemas de acordo com o produto dos valores
(GxUxT) atribuidos para as manifestagdes patologicas de cada edificacio.

8. RESULTADOS

A seguir serdo ilustradas as principais manifestacdes patologicas identificadas nas fachadas da
edificacdo principal destinada a Estagdo Ferroviaria Nova de Campina Grande/PB. Elas podem se
apresentar como resultado de combinagdes de causas que vao de problemas com qualidade dos
materiais aplicados a agentes externos como a presenca de umidade, variagdes de temperatura etc.
O levantamento fotografico das fachadas revela suas disposi¢cdes para melhor identificagdo no
mapeamento de danos. As figuras 5, 6, 7 e 8 sdo de acervo proprio retiradas da camera de celular.

Figura 05 Fachada principal estagdo nova Fonte: acervo proprio (2021)

Eu

Figura 06 Fachada destinada a embarque e desembarque de passageiros e mercadorias Fonte:
acervo proprio (2021)
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Figura 07 Fachada leste Fonte: acervo préprio (2021)

i
&

Figura 08 Fachada oeste Fonte: acervo proprio (2021)

Utilizando a adaptacdo da proposta de Achiamé e Hautequestt (2018) padronizamos e obtivemos
os mapas de danos das fachadas, representando graficamente as principais manifestacdes
patologicas presentes.

Na fachada principal, figura 09 as principais manifestagdes patologicas identificadas foram:
vandalismo, sujidades, problemas estruturais, corrosdo metélica, lacunas por perda de material
(esquadrias), descolamento, fissuras mapeadas.
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(lacunas/corrosao metalica/ vandalismo)

(vandalismo/sujidades/descolamento)

A fachada projetada para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, figura 10, foram
encontradas manifestacdes: vandalismo, lacunas por perda de material, sujidades, fissuras
mapeadas, bolor e descolamento.

«:'j}( u_%_}tﬂ N

(Vandalismo/sujidades)

(Vandalismo/ sujidades/destacamento) (Bolor/ Vandalismo/ sujidades/destacamento/ descascamento)

A fachada leste, figura 11, apresentou sujidades, vandalismo, fissuras mapeadas, problemas
estruturais (amarracao danificada), descolamento.
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des)

(destacamento/ problemas estruturais/ sujidades/vandalismo) il j )
(descascamento, problemas estruturais/vandalismo’

Enquanto na fachada oeste, figura 12, foram identificadas as manifestacdes patoldgicas: Sujidades,
vandalismo, bolor, descolamento, descascamento e presenca de lacunas por perda de materiais
(esquadrias).

(bolor/sujidade/vandalismo)

(descolamento/ vandalismo/sujidade)
(vandalismo/lacuna/sujidades/ descolamento/destacamentos,

A metodologia GUT ¢ uma ferramenta de controle que ¢ utilizada preferencialmente para
estabelecer prioridades e indicar por onde se deve comecar. Apds a inspecdo das fachadas da
edificacdo e o seu posterior mapeamento, atribuimos pontos de acordo com as manifestacdes
patoldgicas identificadas nas fachadas, a seguir o formulario de Gravidade, Urgéncia e tendéncia
aplicado, conforme detalhado na Tabela 1.
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Tabela 1. Formulério de Gravidade, Urgéncia e Tendéncia

Manifestacoes Gravidade | Urgéncia Tendéncia | G.U.T
Patoldgicas (G) U) (T)
Problemas estruturais 8 8 8 512
Vandalismo 6 6 10 360
Descolamento 8 6 3 144
Fissuras mapeadas 6 6 1 36
Perda de Materiais 10 3 1 30
Descascamento 6 1 3 18

As manifestagdes patologicas que mais incidiram sobre as fachadas foram elencadas no formulario
em ordem decrescente de prioridade e expostas na figura 13. Elas associadas tendem a se
potencializar com o decorrer do tempo. Os problemas estruturais estdo diretamente relacionados as
acOes antropoldgicas, € necessario refazer as amarragdes das alvenarias das areas atingidas, para
garantir o desempenho da edificagdo. Antes de qualquer interven¢do nas fachadas ¢ necessario a
investigacdo e o tratamento da origem das manifestacdes patologicas.

Perdade G 4fico de Priorizacdo das Fachadas
Materiais
3% Descascamento
Fissuras mapeadas 2%
3%
Descolamento
13%
B Problemas estruturais B Vandalismo  Descolamento

Fissuras mapeadas M Perda de Materiais  ® Descascamento

Figura 13 Priorizagdo das fachadas

As fissuras mapeadas apresentaram-se em todas as fachadas da edificagdo, possuem formas
variadas e distribuidas pela superficie do revestimento argamassado, elas podem ser causadas por
espessuras de camadas de revestimento exageradas, aplicagdo em condigdes desfavoraveis,
processo de cura desrespeitado.

Descolamentos sdo causados pela perda de aderéncia, podendo se apresentar em placas, com
pulveruléncia e com empolamento. E constantemente identificado o descascamento da pintura e o

vandalismo que produz estragos, destrui¢do dos bens sejam publicos com o proposito de arruina-
los.
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9. CONCLUSOES

As manifestacdes patologicas em fachadas de edificios sdo comuns, por estarem mais expostas a
acio de intempéries, deste modo, mais sujeitas a degradacdes. E importante investigar
cuidadosamente estas manifestagcdes, pois uma eventual falha no diagndstico, ocasiona agdes
ineficientes. Outro ponto de extrema importancia ¢ a auséncia de monitoramento e de um sistema
de manutencdo sistematizado, essas ferramentas evitariam que os danos fossem agravados e
reduziriam a necessidade de reformas, reparos ou até mesmo reconstituicao desses equipamentos.
O mapeamento de danos mostrou-se um instrumento eficaz para auxiliar profissionais e projetistas
no planejamento e na tomada de decisdes a serem executadas. De posse do mapa de danos das
fachadas, elaborado apos andlise da estacdo ferrovidria nova, foi possivel identificar os danos
acometidos pela edificagdo. A metodologia GUT ¢ uma ferramenta muito util para priorizar
intervengdes e pode dar suporte para manutengdo de edificagdes contribuindo para conservagao e
seguranga.

As fachadas em sua maioria apresentam um elevado indice de alteragcdes de danos atrelados
diretamente a origem antropoldgica ou a auséncia delas. As principais manifestacdes patologicas
atuantes dizem respeito a fissuras, problemas estruturais, descascamentos, descolamentos de
argamassa e danos relacionados a umidade.

Este importante monumento em art Déco, referéncia da modernizag@o e da cultura algodoeira da
cidade, encontra-se abandonado. Seu estado de conservagdo ¢ preocupante, necessitando de
intervengoes imediatas e de solugdes que possibilitem seguranca, durabilidade e evitem que os
danos sejam ainda mais potencializados.

A sociedade corre o risco de perder um dos exemplares mais significativos em art Déco, que
representa o patrimonio cultural e industrial da cidade. Fica como sugestdo para trabalhos futuros,
a aplicacdo da metodologia para inspecionar o equipamento como um todo analisando estado da
cobertura e dos demais comodos. E necessario requalificar estacdo, ocupa-la. Espera-se que as
informagdes obtidas nesta pesquisa venham a complementar outros estudos para perpetuar a
memoria urbana, cultural do municipio.
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